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INTRODUCCION

El uso de agentes entrecruzantes para la sintesis de copolimeros con capacidad para formar
peliculas homogéneas estd tomando gran importancia debido a su uso potencial en pinturas,
recubrimientos, adhesivos, y en la manufactura de grasas, papel, textiles y otros materiales de uso
cotidiano'”. Estos materiales son obtenidos cominmente via polimerizacion en emulsion y el
entrecruzarlos permite mejorar sus propiedades mecéanicas, ademds de incrementar su
compatibilidad con otros materiales y de mejorar su capacidad de adhesion a sustratos.
Particularmente, si los polimeros son acrilicos, esto se logra mediante el uso de pequefas cantidades
(3 a 7 % masa respecto al copolimero) de n-Metilol Acrilamida, o acidos acrilico, metacrilico o
itaconico™”. Particularmente cuando se utiliza n-Metilol Acrilamida (NMA), se cree que el
mecanismo de entrecruzamiento se debe a la formacion, catalizada por medios térmicos o acida, de
eter de bismetileno por perdida de agua y de puente de metileno por perdida de formaldehido. Para
que estos copolimeros puedan formar peliculas, las moléculas del latex deben ser capaces de
difundirse a través de la interfase entre las particulas para lograr una buena adhesion entre las
particulas®®. Si estos materiales se preparan ahora mediante polimerizacion en microemulsion, es de
esperarse que la adhesion entre particulas sea atin mejor debido a que los tamanos de particula
disminuyen, lo que traerd como resultado que las propiedades macromoleculares de estos materiales
sean mejoradas en buena medida’. En este trabajo se presenta un estudio sobre la sintesis y
caracterizacion del copolimero poli(n- Butil Metacrilato-co-n Metilol Acrilamida) mediante
polimerizacién en emulsion y microemulsion.

METODOLOGIA

El copolimero fue preparado mediante polimerizacion en emulsion en un proceso de dos etapas, en
la primera se prepar6 un homopolimero de BMA a 70°C y en la segunda se agregé una mezcla de
BMA con 1.4% masa de NMA. La reaccion de homopolimerizacion se llevd a cabo a partir de la
composicion inicial: 10.46% de BMA, 0.18 % de dodecil sulfato de sodio (SDS) y 89.36% de agua
bidestilada, e iniciada con 1% (respecto al monomero) de persulfato de potasio (KPS). En Ia
segunda etapa se adicion6 una mezcla preparada con 0.66% de SDS, 79.71% de BMA, 18.50% de
agua 'y 1.13% de NMA. La caracterizacion morfoldgica se llevé a cabo mediante determinacion la
cinética de reaccion (gravimetria), tamafio de particula (QLS) y para determinar el grado de
entrecruzamiento, una porcion de la muestra final se seco para formar una pelicula uniforme, la cual
fue curada a 150°C por 30 minutos y después se puso primero en Tolueno para disolver el
homopolimero formado y retirarlo del sistema, y después en Tetrahidrofurano para asegurar la
completa eliminacion del homopolimero formado. Este mismo proceso se aplicd cuando el material
fue sintetizado mediante polimerizacion en microemulsion, solo que ahora se utilizd como
surfactante el Bromuro de Cetiltrimetilamonio (CTAB) en una solucién acuosa de relacion masica
CTAB/AGUA, 98/2.


mailto:mrabelero@hotmail.com.m

Regresa al Indic

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Para la polimerizacién en emulsion, las conversiones logradas en la primera y segunda etapas
fueron mayores que 92%, mientras que en la polimerizacion en microemulsion, las conversiones
fueron mayores que 90%, la figura 1 muestra la cinética para la reaccion de polimerizacion en
microemulsion. En la tabla 1 se reportan los tamanos de particula obtenidos en la polimerizacion
por emulsion y microemulsion. Aqui se puede apreciar que mediante microemulsion, los tamafios
de particula son mucho menores, tanto en las primera como en la segunda etapas. Los latex
obtenidos con ambos métodos mostraron el efecto tornasol, indicio de que la distribucion de los
tamafios de particula es muy estrecha. El homopolimero preparado por ambos métodos fue soluble
en Tolueno, pero el copolimero fue insoluble en el mismo solvente. Al someter el copolimero en
tetrahidrofurano, solo una pequefia parte se solubilizd, indicio de que la mayor parte del
entrecruzamiento fue de origen quimico. La solubilidad del copolimero obtenido por microemulsion
fue menor que la de aquél obtenido por emulsidn, indicio de que si hay una mejor adhesion hacia el
interior de las particulas al disminuir el tamafio de las mismas.
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Figura 1. Conversion como funcion del tiempo para la reaccion de
homopolimerizacion en micromeulsion.

Método de Etapa 1 (homopolimero) | Etapa 2 (copolimero)
Polimerizacion nm nm

Emulsion 116 254
Microemulsion 45 58

Tabla 1. Diametros de particula en funcion de la composicion, de la
semilla y del polimero niicleo-coraza.
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