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INTRODUCCION

Los hidrogeles son redes tridimensionales, capaces de absorber y retener grandes
cantidades de agua por tiempos prolongados. Por ello, han sido utilizados en el area
agricola, en productos higiénicos, como sensores, en la liberacion de drogas y otras
aplicaciones biologicas'>. Se a reportado la sintesis y caracterizacion de hidrogeles que
presentan micro/meso y macroestructura simultineamente®®. La capacidad de
hinchamiento depende de: el grado de entrecruzamiento, la flexibilidad de las cadenas, la
tacticidad y cristalinidad del polimero, la relacién estequeométrica utilizada en la sintesis
del hidrogel, las fuerzas i6nicas de la solucion y fuertemente de la historia térmica. En este
trabajo estudiamos el efecto del tipo de iniciador en la capacidad de hidratacion del

hidrogel.
METODOLOGIA

En la sintesis se utilizaron 27 gr. de acrilamida (97 %, Aldrich), 28 gr. de acido
acrilico (98%, Aldrich), los cuales fueron disueltos en 55 gr. de agua ajustando el pH a 7,
mediante la adicion de una solucion de KOH 0.1 M. Después se agregoé el diacrilato de
glicerol (90 % Mexica Industrial) como agente entrecruzante, variando la cantidad a
incorporar desde 0.5 hasta 10.0 % en peso. Se establecieron dos formas de iniciar la
reaccion, Redox y Fotoiniciacion. En la primera se adicion6 11.5 mg de K,SO, (99 %,
Aldrich) y de un segundo iniciador se utilizaron 1.0 ml de fotoiniciador INGACURE 1700
previamente diluido (1/10) en metanol. Se utilizo una lampara de luz UV. modelo VCL
7000-1, 118 volts, 15 W. La reaccion se llevo a cabo en una camara cerrada durante 15
minutos, a una distancia de 20 cm. En ambos casos se efectuaron en un reactor de placa
semi-infinita controlando la temperatura de reaccioén en 20 °C.

RESULTADOS

En la figura 1 se muestra la cinética de hinchamiento que presentaron los hidrogeles
sintetizados por polimerizacion fotoiniciada. Se puede observar un elevado grado de
hinchamiento en el hidrogel con 0.5 % de agente reticulante, alcanzando un valor maximo
de 21,378 %, seguido del obtenido con 1.0 % el cual alcanz6 un valor maximo de 15,277 %
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siendo este un cambio grande comparado con los otro valor minimo en el maximo
hinchamiento lo presento el hidrogel con 10 % de agente reticulante.
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Figura 1 Cinética de hinchamiento de hidrogeles sintetizados por fotoiniciacion.
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Figura 2 Cinética de hinchamiento de hidrogeles sintetizados por iniciacion redox.

En la figura 2 se muestra la cinética de hinchamiento para las once formulaciones
polimerizadas por iniciacion redox. Se puede ver que la composicion que mas se hidrato
fue la 0.5 % alcanzado un valor maximo de 13 971 % y la que menor hidratacion muestra
es ladel 10 % con un 2 100 % de hinchamiento maximo.
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Figura 3 Hinchamiento méaximo vs % de reticulante para ambos métodos

En la figura 3 se puede observar las tendencias que mostraron ambos tipos de
hidrogeles, a menor concentracién de agente reticulante mayor la capacidad de hidratacion.
Asi mismo se puede ver que existe una caida en la capacidad de hidratacion entre 0.5y 2 %
de agente reticulante para ambos métodos. Otro punto de caida se muestra entre 6 y 7 %
para los fotoiniciados y entre 7 y 8 para los de iniciacion redox.

CONCLUSIONES

Uno de los parametros que afectan las propiedades fisicas de los hidrogeles es el
tipo de iniciador utilizado en la reaccion de polimerizacion del mismo. Se comprob6 que al
cambiar el tipo de iniciador de tipo redox a fotoiniciacioén la capacidad de hinchamiento
maximo aumenta para todas las concentraciones de agente reticulante ensayadas. Por lo
cual el proceso de fotoiniciacion presume ser una alternativa para aumentar el % de
hinchamiento de los hidrogeles..
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