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En este trabajo se presenta la sintesis, caracterizacion y aplicacion de hidrogeles basados
en la reaccion quimica de un hibrido de Quitosano—Metacrilato de glicidilo (Q-GMA)
con Xantana. Teniendo diferentes relaciones estequiométricas para el hibrido, desde 1:1
hasta 1:4.

Los hidrogeles se caracterizaron por técnicas analiticas, tales como espectroscopia de
infrarrojo, difraccion de rayos X y andlisis térmico (DSC y TGA), y se comparan los
resultados obtenidos contra sus precursores.

Los resultados muestran un aumento en las temperaturas de fusién, conforme se
incrementa la cantidad de GMA adicionado al biopolimero precursor. El grado de
hinchamiento de los hidrogeles es alto en comparacion a otros sistemas. Los resultados de
la difraccion de rayos X muestran que los materiales son practicamente amorfos en
comparacion con el quitosano.

La caracterizacion por espectroscopia de infrarrojo de los materiales confirma la union
quimica de los precursores. Lo anterior se basa en la presencia en los espectros de las
bandas a menores longitudes de onda pertenecientes a la Xantana, ademas de se logra
observar una diferencia significativa en la intensidad de las bandas, asi como en su
desplazamiento mientras varia la cantidad de GMA presente.

Se realizaron peliculas de los materiales para el Centro Nacional de Rehabilitacion donde
se realizo la siembra de células, dando como resultado la inhibicion del crecimiento de
las mismas debido al pH acido de los hidrogeles.
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