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INTRODUCCION

En los ultimos afios, el interés por sintetizar nuevos materiales polimericos con mejores
propiedades mecanicas que las de los materiales convencionales (para su uso en pinturas, adhesivos,
peliculas, etc.)l'3 ha ido en aumento. Asi, se han obtenido nuevos materiales mediante el mezclado
de polimeros, el reforzamiento de los mismos, la sintesis de copolimeros, la obtencion de polimeros
microestructurados.etc. El estudio de la sintesis de polimeros estructurados ha recibido un gran
interés ya que se pueden obtener polimeros con una amplia gama de propiedades, (dependiendo del
tipo de mondémeros usados y de la morfologia de la particula). Los polimeros estructurados se
obtienen mediante polimerizacién en emulsion y se caracterizan por presentar la combinacion de las
propiedades de los polimeros que lo constituyen. Si este tipo de polimeros se obtiene mediante
polimerizacién en microemulsion, es de esperarse que las propiedades mecanicas sean mejoradas
sustancialmente, ya que al tener un tamafio de particula més pequefio se forma una matriz mas
compacta”. En este trabajo se presenta un estudio sobre el efecto del tamafio de particula de
polimeros microestructurados de poliestireno/poli(acrilato de butilo) sobre las propiedades
mecanicas.

METODOLOGIA

Los monémeros utilizados fueron estireno (St, rigido) y acrilato de butilo (AB, blando). La
polimerizacion se llevé a cabo mediante un proceso de dos etapas. En la primera, la reaccion se
llevo a cabo a partir de la composicion inicial: 6% monoémero (semilla), 14.1 % DTAB y 79.9% de
agua bidestilada, e iniciada con 1% (respecto al mondmero) de Vsy a 60°C (soluble en agua). Para
disminuir el tamafio de particula, se agregaron pequefias cantidades de dos tipos de sal, una
organica (dibutil fosfito o DBP) y otra inorganica (bromuro de potasio o KBr). En la segunda etapa
se adicion6 el mondmero para formar la coraza. En todos los casos, el nucleo fue entrecruzado con
metacrilato de alilo. El material obtenido se precipita, lava y se purifica. El tamafio de particula se
determindé mediante (QLS y TEM), la morfologia mediante TEM, la temperatura de transicion
vitrea mediante, calorimetria diferencial de barrido (DSC) y analisis termomecanico (TMA); y la
caracterizacion mecanico-estatica mediante pruebas de tension.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

En todos los casos estudiados, las conversiones logradas en la primera y segunda etapas
fueron mayores que 87%. La tabla 1 muestra el tamafio de particula obtenido en cada una de las
etapas y para cada sistema preparado. Aqui se puede apreciar que tamafo de particula es pequefio y
que al agregar la sal disminuye aiin mas. Al agregarse el segundo mondmero y llevar a cabo la
polimerizacion se observa que el tamafio de particula aumenta pero en todos los casos queda dentro
del intervalo de las microemulsiones. El incremento de tamafio de las particulas indica la
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incorporacion del polimero sobre las particulas. Los resultados de TMA permiten comprobar la
formacion del polimero nucleo-coraza, ademas, DSC y TMA permiten identificar la presencia de
dos Tg's, correspondientes a dos fases bien definidas en el material. Una localizada en
aproximadamente -54°C (correspondiente a la fase hulosa) y otra localizada en aproximadamente
100°C (correspondiente a la fase rigida), ademas de que se observa un desplazamiento en la Tg de
cada uno de los polimeros puros, indicio de que se estd modificando la estructura del mismo. Estos
resultados permiten confirmar que el material preparado presenta una estructura tipo nticleo-coraza.

Sin Sal KBr DBP
Polimero

Ntidleo/Coraza | CPPISIGON "By (nm) [ Do (nm) | Dp (nm) [ Dp (nm) | Dp (nm) | Dp (nm)
Etapa 1| Etapa 2 | Etapa 1| Etapa 2| Etapa 1 | Etapa 2

PSYPBA 40/60 271 30.7 243 | 283 235 29
PSYPBA 60/40 26.6 32 24.5 30 27 289
PBAPSt 60/40 29 31 275 | 308 249 275

Tabla 1. Diametros de particula en funcion de la composicion, de la semilla y del
polimero nucleo-coraza.

La figura 1 muestra los resultados obtenidos de las mediciones mecanico-estaticas de
tension. Aqui se puede apreciar que la adicion de la sal provoca un incremento en el modulo de
tension y del esfuerzo a la tension, asi como una disminucion de la maxima deformacion. Este
comportamiento se atribuye a que el tamafo de particula es menor cuando se polimeriza en
presencia de sales, lo cual influye en un mejor compactamiento de la matriz polimérica.

PSt/ PBA=40/60

4

35 —NOSALT

31 . DBP
132'57 ——KBr
% 2
215
ﬁ (B

05 §

0 T T ’ T

0 20 40 60 80 100
STRAIN %

Figura 1. Curvas de esfuerzo-deformacion de polimeros nucleo/coraza
obtenidos mediante polimerizacion en microemulsion.
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