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1. Resumen

El uso de biopolimeros como floculantes para el tratamiento de aguas residuales, ha ganado adeptos en
los Gltimos afios, debido a sus propiedades de biodegradabilidad y biocompatibilidad. El objetivo de este trabajo
es el de mostrar el potencial del uso de biopolimeros (quitosanos) en el tratamiento de aguas de desecho de
agencias automotrices. La eficiencia de remocion fue superior al 99% a un pH de 6 a 6.5. Como uno de los
aspectos relevantes del trabajo, se estudi6 la degradacion de los lodos obtenidos, a través de un proceso aerobico,
esto se realiz6 mezclando los lodos con bagazo de cafia (tamafio de particula 20) y adicionandole un consorcio
microbiano (5%p/v). Los resultados mostraron que los lodos se pueden degradar rapidamente (3 dias) por via

aerdbica pero requiere que se adicionen iniciadores microbianos y nutrientes para acelerar el proceso.
2. Introduccion

El agua es un recurso indispensable para procesos de produccion en donde sufre
transformaciones de calidad. Después de ser usada, el agua se descarga como agua residual
conteniendo una gran variedad de contaminantes. Se calcula que méas del 90% de residuos
generados por la industria se vierten en las aguas, las cuales deben purificarse para su posible
reuso. Los datos proporcionados por la Comision Nacional del Agua indican que los centros
urbanos e industrias generan en promedio anualmente 7.95 Km® y 5.39 Km® (171 m%s) de

aguas residuales respectivamente.

En la actualidad, uno de los negocios que mas demanda de agua tratada requiere, son los
establecimientos de autolavado. De acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de
Estadistica e Informacién Geografia de México (INEGI 1999), habia 146 248 centros de

reparacién y mantenimiento de automdviles y camiones y 10 148 agencias de autos nuevos en
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la Republica Mexicana. De aqui se deduce el interés en un tratamiento eficiente de las aguas
generadas en estos negocios para su reuso.

Por otro lado, el empleo de los polimeros naturales en el proceso de floculacion es util
para el proceso de clarificacion de aguas de uso domestico e industrial. Las caracteristicas de
biodegradabilidad y biocompatibilidad de un biopolimero lo hace un excelente candidato en
este tipo de aplicaciones y asi evitar posteriores contaminaciones. Sin embargo, no hay
reportes que sefialen el uso de estos materiales en aguas de dificil tratamiento como son las
generadas en los autolavados, que contienen grasas (tanto emulsionadas como libres),
detergentes, ceras, tierra, metales disueltos, entre otros. Las turbiedades que presentan,
dependiendo de la demanda en un dia laborable, varia entre 4500 y 450 NTU (Nephelometric
Turbidity Units).

La degradabilidad de los biopolimeros por microorganismos es afectada por diversos
factores ambientales. La degradacion puede llevarse a cabo en presencia de oxigeno
(aerdbica) o en su ausencia (anaerdbica). Los procesos aerdbicos son relativamente sencillos
de controlar y pueden llegar hasta la oxidacion total de los contaminantes, formando CO; y
agua. La descomposicion de los compuestos biolégicos se ve afectada, por el pH del medio en
el que se encuentra, la presencia de luz, humedad y la adicion de iniciadores microbianos y

nutrientes para acelerar el proceso.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo es utilizar nuevas formulaciones
de biopolimeros floculantes, que sean eficientes y sustentables en el tratamiento del agua
generada en un autolavado y tratar los lodos de floculacién generados por un proceso aerébico

acelerado.

3. Condiciones Experimentales
3.1 Materias primas.

Se utiliz6 como biopolimero a un derivado del quitosano (Aldrich). Se prepararon
soluciones con HCI al 2%. El agua a tratar fue obtenida directamente de un autolavado y
utilizada dentro de los cinco primeros dias de su recoleccion. ElI pH del agua se ajusto con
soluciones 1 M de HCI.

3.2 Metodologia Experimental
Las pruebas de floculacion se realizaron en 6 recipientes de 1L, a un pH de 6-6.5,

considerando el siguiente programa de agitacion: un minuto a 150 rpm, 12 mina 30 rpmy 15
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min de sedimentacion. El agua se filtro y se secaron los lodos. El agua fue caracterizada
fisicoquimicamente antes y después de la floculacion determinando: pH, temperatura,
turbiedad (t), conductividad (o) y total de sélidos disueltos (SST). Los lodos obtenidos,
fueron mezclados con bagazo de cafia (malla 20) y un medio mineral hasta alcanzar una
humedad del 75%. Se llevaron a cabo varias fermentaciones por duplicado incubadas a 30°C.
Se evaluo la presencia (+) y ausencia (-) de medio minimo (MM) e in6culo (5% p/v) sobre la
produccion de CO,;, como una medida de la degradabilidad. El inoculo o consorcio
microbiano utilizado en las fermentaciones consto de cinco cepas bacterianas: Achromobacter
xylosoxidans, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Brevibacterium luteum y Pseudomonas
pseudoalcaligenes. EI medio mineral (MM) consistio de (g/L) 6.75, NaNOa; 2.15, K HPO,;

1.13, KCI; 0.54, MgSO, y 3, glucosa. La produccion de CO, se midi6 de acuerdo a Saucedo

Castafieda, et al (1992).

4. Resultados y discusion.

En la Tabla 1 se muestran los resultados del tratamiento de diferentes tipos en agua
obtenida en un autolavado. De ésta se deriva que la turbiedad del agua tratada variaba de
acuerdo al dia de muestreo entre 900-1000 NTU. La eficiencia de remocion fue superior al
99% cuando la dosis del biopolimero fue de 150 ppm y del 96.5% cuando se incrementd la
dosis a 300 ppm. La cantidad de SST se modifico ligeramente al ajustar el pH. La calidad del
agua cumple satisfactoriamente con las normas mexicanas para el agua de reuso (NOM-003-
ECOL-1996). La cantidad de lodo generado es del orden de 1.3 + 0.2 g/L. En la mayoria de

los casos el pH del agua proveniente del autolavado es superior a 7 requiriendo un ajuste.

Tabla 1: Resultados de la floculacidn en agua auto lavado y su caracterizacidn fisicoquimica

T MASA % DOSIS
FECHA pH SST (ppm) o TEMP LODOS REMO POLIMERO
w) o NV @iy cioN (ppm)

INICIO 7.21 210 419 20.9 1000
07/07/06 AJUSTE 6.00 235 471 21.1 1010 1.54 99.7 150
Recolec H,O 6.80 191 383 23.2 2.97
05/07/06 TRATADA

INICIO 9.26 A77 952 12.7 907
19/06/06 AJUSTE 6.04 602 1206 13.7 923 1.11 99.9 150
Recolec H,O 6.16 537 1069 19.0 0.53
15/06/06 TRATADA

INICIO 6,82 195 392 13,6 950
10/07/06 AJUSTE 6.64 319 634 19.7 984 1.53 99.9 150
Recolec H,O 6.78 312 625 215 0.26
05/07/06 TRATADA

INICIO 7.72 282 545 17.3 990
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07/03/06 AJUSTE 6.04 489 985 18.9 970 1.17 96.5 300
Recolec H,O 6.13 395 832 20.4 333
05/03/06 TRATADA

En la Tabla 2 se muestran los analisis realizados a las 4 diferentes fermentaciones, los

cuales nos permitirdn conocer las condiciones mas adecuadas para llevar a cabo la

degradacion de los lodos obtenidos durante la floculacion del agua de lavado de autos.

Tabla 2. Pruebas de biodegradacion de los lodos generados en la floculacién del agua de un autolavado.

Prueba %Humedad %S06lidos Totales pH co, Ztotal
inicio  Final _inicio  final  inicio final ("9 GO/ g M
Indculo (5% piv) (+), MM (-)  87.47 87.17 1283 1253 7.38 7.23 12.96
Indculo (5% piv) (-), MM (+) 8629 8535 14.64 1370 6.47 6.73 12.84
Indculo (5% piv) (-), MM(-) ~ 8501 81.80 1820 14.99 647 6.55 7.03
Indculo (5% p/v) (+), MM (+) 8355 8325 1675 1645 7.86 6.35 17.50

(+) Presencia; (-) Ausencia

En la Tabla 2 se observa que la humedad, sélidos totales y pH no variaron
considerablemente con excepcién del caso en donde s6lo se agreg6é agua, en la cual se
presenta una diferencia al inicio y final de la fermentacion para la humedad y ST. El

tratamiento adicionado de in6culo y MM presento la mayor produccion de CO,, asimismo, la
adicion de glucosa solo justifica la formacion de 6.6 CO,/ g MS. Los resultados obtenidos

sugieren que para llevar a cabo la degradacion (estabilizacion) de los lodos generados es
necesario agregar agentes externos (indculo o nutrientes) que promuevan la degradacion del

mismo, en un periodo de tiempo relativamente corto (3dias).
5. Conclusiones

El biopolimero utilizado como floculante elimind mas del 99% de los solidos
suspendidos totales en el agua residual de un autolavado tratada en un periodo corto (30 min).
Los lodos obtenidos por floculacion se pueden estabilizar por via aerdbica pero se requiere

adicionar iniciadores microbianos y nutrientes para acelerar el proceso.
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