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1. Resumen

Los oligosiloxanos tipo QM (Q= SiO4,, M= (CH;)3;SiOy) son polimeros de bajo peso molecular con
excelentes propiedades como caracter hidrofobico, resistencia a radiacion UV, amplio rango de estabilidad
térmica, ciertas propiedades ignifugas entre otras, lo que los hace buenos materiales para su aplicacién como
recubrimientos. Con el propdsito de formar peliculas, se propone su aplicacion por medio de polimerizacion
por plasma. Se presentan los resultados de la aplicacion de peliculas por polimerizacién por plasma de
oligosiloxanos QxM, sobre cuero terminado. Dadas las propiedades de estos oligosiloxanos se busca
proporcionar un mayor caracter hidrofébico a la superficie del cuero. La polimerizacion por plasma se realiz6
a varios tiempos de exposicidn con hexametildisiloxano(HMDS) y QM. La caracterizacion de las peliculas

aplicadas se realizé por medio de ATR-IR, SEM, &ngulo de contacto y permeabilidad al vapor de agua.

2. Introduccion

Los oligosiloxanos tipo QxMy (Q= SiO42, M= (CH3)3SiO1/,) provienen de la reaccion de la
reaccion de trimetilsililacion (TMS) o método de Lentz que originalmente fue empleado
para la caracterizacion estructural de silicatos naturales [1, 2]. Debido a las propiedades
gue exhiben los materiales obtenidos se han investigado diversas aplicaciones y son usados
en diferentes sectores industriales, por ejemplo en la industria de la pintura, en
recubrimientos repelentes de agua, textiles, construccion, modificacién de resinas y en la
homogeneizacién de pinturas. Cabe sefialar que esta ruta de obtencion de oligosiloxanos
tipo QxMy emplea poca energia lo cual la hace aun mas interesante. Dentro de nuestro
grupo se ha investigado la aplicacién de este método a diversos silicatos naturales y su
estudio ha sido extendido a silicatos sintéticos. Dado las caracteristicas de estos siloxanos,

se investigan nuevos campos de aplicacion o bien la innovacion en aplicaciones existentes.
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En la figura 1 se muestra la reaccion de obtencion de los oligosiloxanos tipo QxMy:
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Figura 1. Reaccién de trimetilsililacion de silicatos (TMS)

Los oligosiloxanos QxMy son nombrados de esta manera por medio de la notacion
General Electric, sobre la cual se muestran varios ejemplos de las bases M, D, Ty Q en la
figura 2 [3, 4].
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Figura 2. Ejemplos ilustrativos de notacion GE de siloxanos.

3. Objetivo

Debido a que por si mismos los oligosiloxanos no pueden formar peliculas se presenta la
aplicacion de peliculas de HMDS y QM, por polimerizacion por plasma sobre cuero
terminado asi como su caracterizacion por medio de ATR-IR, SEM, angulo de contacto y

permeabilidad al vapor de agua [5, 6].

3. Condiciones Experimentales
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3.1 Reactivos empleados.

El QM, empleado fue producido en el laboratorio a partir de metasilicato de sodio (silicato

sintético) y a partir de olivino (silicato natural). EI HMDS empleado es marca Aldrich con

pureza del 98%.

3.2 Muestras de cuero

Se tomaron muestras de cuero WET-BLUE de 2.5x5.0cm (pegadas sobre vidrio) y

20x20cm sin pegar. Se introdujeron al reactor de plasma y se hizo llegar la presion a un

rango de 0.1 a 0.6 Torr. Posteriormente se expusieron al plasma de los siloxanos

mencionados durante 30 y 60 minutos. Las muestras fueron caracterizadas por medio de

ATR-IR, angulo de contacto y permeabilidad al vapor de agua.

4. Resultados y discusion

Los resultados obtenidos de la polimerizacién por plasma de HMDS, QM, obtenido

del olivino y QM, obtenido del meta-silicato de sodio, se presentan en la tabla 1. Se

observan los pardmetros de operacion como presion, potencia y tiempo de exposicion al

plasma, asi como los resultados por angulo de contacto y tiempo de absorcién de gota.

Tabla 1 Resultados obtenidos durante los experimentos de polimerizacién por plasma

Prueba Potencia Presion Tie_mpo de. Angulo de contacto Tiempo de Abs_orci()n de
(W) (Torr) exposicién (min) (°) gota (min)

Cuero sin tratar - - - 15 15 seg
HMDS 2.5x5¢cm 20 0.50 30 75 3
HMDS 20x20cm 24 0.50 60 75 3
QM4 Olivino 2.5x5cm 28 0.12 30 90 8
QM4 Olivino 2.5x5¢cm 31 0.17 60 110 9
QM4 Meta-silicato 2.5x5cm 30 0.15 30 90 8
QM4 Meta-silicato 2.5x5cm 33 0.10 60 110 9
QM4 Meta-silicato 20x20cm 35 0.6 60 110 9

Plasma de QM4 sobre cuero e \n
con exposicion de 60 minutos /

Figura 3 Espectro caracteristico de cuero tratado con plasma de QM,
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Figura 4 Micrografias SEM de: Ay B cuero sin tratar, C, D, Ey F cuero tratado con plasma de QM,

]
04 5000

Tabla 4 Pruebas de permeabilidad al vapor de agua [5]

Muestra Resultado (mg/h/cm2) Estandar Conclusion
HMDS1 5.173 0.75 minimo Satisfactorio
HMDS2 5.107 0.75 minimo Satisfactorio
QMm41 4.967 0.75 minimo Satisfactorio
QM42 4254 0.75 minimo Satisfactorio

Las pruebas de polimerizacion por plasma son efectivas de acuerdo a la observacion por
SEM. Debe mencionarse que se obtuvo un mejor desempefio al utilizar QM, en lugar de
HMDS. Los angulos de contacto superan las condiciones requeridas en cueros comerciales
(<55 calzado, >100 vestido). De igual manera y si bien las pruebas de permeabilidad al

vapor de agua estan en valores minimos, los resultados son satisfactorios.

5. Conclusiones

La polimerizacion por plasma sobre cuero terminado es una técnica de proteccion que luce
prometedora, ya que a pesar de haber sido aplicada sobre un cuero sin acabados le
proporciona buenas propiedades hidrofébicas tras haber empleado cantidades menores a

0.5mL. Lo anterior no es siempre posible de lograrse con otras técnicas empleadas para

recubrir materiales.
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