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ABSTRACT

The polyelectrolyte complex N,N,N-thrimethylchitosan/carboxymethylcellulose was
prepared and its interactions with Cu®" and humic acid in aqueous solutions was
investigated and compared to those of the chitosan sample. The chitosan sample presented a
higher affinity for Cu®" ions, resulting in 15.7mg of adsorbed Cu®" ions/g of polysaccharide
while the polyeletrolyte complex adsorbed 7.8mg of Cu®" ions/g of complex, which was
attributed to the higher availability of amine sites in the former. Both systems exhibited
lower affinities for humic acid, probably due to the presence of hydrophobic moieties in the
molecular structure of the humic acid.
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EXPERIMENTAL

Quitosana Fluka®, de carapagas de caranguejos, foi previamente purificada e caracterizada
em tampao aquoso acido acético 0,3M / acetato de sédio 0,2M quanto a viscosidade
intrinseca ([n]=823 ml/g) e massa molar média viscosimétrica (My=2,3.10° g/mol), e
apresentou grau médio de acetilagio de 22%, determinado por espectroscopia de 'H-r.m.n.
em D,O/HCI. A amostra de cloreto de N,N,N-trimetilquitosa (TMQCI) foi obtida a partir da
reacdo de quitosana purificada com iodeto de metila em N-metil-2-pirrolidona (NMP) na
presenca de NaOH e Nal, conforme a metodologia descrita na literatura'’, seguida de
dialise contra solugdo aquosa de NaCl 0,1M e contra dgua desionizada e, finalmente,
liofilizada. O derivado TMQCI foi caracterizado, apresentando [1]=630 ml/g e grau médio
de quaternizagdo de 25%, conforme determinado por viscosimetria e espectroscopia de 'H-
r.m.n., respectivamente. A amostra de carboximetilcelulose na forma sédica (CMCNa) foi
obtida, conforme descrito anteriormente'”, a partir da reagdo de polpa branqueada de
bagago de cana-de-acicar com &cido monocloroacético em presenga de NaOH em
suspensao de agua/isopropanol. Apos purificagdo a amostra de CMCNa foi caracterizada,
apresentando grau médio de substituigdo (GS) de 1,05, [n]=725 ml/g e M\,=1,75.10° g/mol.
O complexo polieletrolitico TMQ/CMC foi obtido por adicao lenta de solugao de CMCNa
a solucdo de TMQCI sob agitagdo magnética vigorosa, isolado por filtragdo, lavado
extensivamente com agua e seco a temperatura ambiente.

No estudo da interagiio com fons Cu®* e 4cido hiimico, foi adotada a metodologia descrita
na literatura(3’4), a qual consiste, resumidamente, em avaliar a quantidade de analito
presente no sobrenadante apds 24 horas de interacdo, a temperatura ambiente, com
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quitosana ou com o complexo TMQ/CMC. Nesses estudos foram empregadas solucdes
aquosas de CuCl, (Co=5,0.10"* M; pH=53) e de 4cido humico (Aldrich®; Cq=50ppm). A
quantidade de Cu®" no sobrenadante foi avaliada por espectroscopia de absor¢o atémica
em um equipamento Polarized Zeeman Atomic Absorption Spectrometer modelo Z-8100.
Para a andlise quantitativa de acido htimico foi empregada a técnica de espectroscopia no
ultravioleta/visivel em um equipamento da Hitachi modelo U-3501, acompanhando a
variacdo de absorbancia em 420nm.

RESULTADOS

Conforme os dados expressos na Figura 1, a amostra de quitosana apresenta maior
capacidade de adsorgdo de Cu™, e que corresponde a 15,7mg Cu*/g de polissacarideo
enquanto o complexo TMQ/CMC adsorve 7,.8mg Cu”" /g de complexo. Tais resultados
podem ser decorrentes, a principio, da maior disponibilidade de sitios amino em quitosana
do que no complexo TMQ/CMC, bem como da maior acessibilidade dos fons Cu™ a esses
sitios no primeiro caso. Deve ser destacado, entretanto, que o complexo TMQ/CMC, apesar
de ter os sitios amino de quitosana fortemente combinados com os sitios carboximetilados
de carboximetilcelulose, ainda conserva 50% da capacidade de interagio com ions Cu™
apresentada pela quitosana isoladamente, sugerindo que os ions tém acesso, mesmo que
limitado, ao interior do complexo e que, provavelmente, interagem com os mesmos sitios
ativos as custas da expansao do complexo.
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Figura 1: Quantidades iniciais de analitos nas solugdes
%] e as presentes nos sobrenadantes apos 24 horas de
. 3°| interagdo com quitosana (QUI) e TMQ/CMC (PEC).
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Quanto a interacdo com acido humico, os resultados obtidos indicam que a quitosana e o

complexo TMQ/CMC tém capacidades semelhantes, embora o primeiro apresente

capacidade ligeiramente superior (Figura 1). De fato, ambos apresentam menor capacidade

de adsor¢io de acido humico do que de ions Cu™, sendo que quitosana adsorve 8,2mg de

acido humico/g de polissacarideo ¢ o complexo TMQ/CMC adsorve 6,8mg de acido

himico/g de complexo, o que pode ser decorrente da presenca de regides hidrofobicas nas

moléculas de acido humico. Esses resultados sugerem que o complexo TMQ/CMC

apresenta bom potencial para utilizacdo na descontaminacdo de meios aquosos,

apresentando a vantagem de ser utilizado em colunas regeneraveis ou como membranas

pois permanece insoluvel nas situacdes estudadas.
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