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La integracion de la produccion de quitina, quitosano y otros subproductos de alto valor
agregado a una planta de procesamiento de crustaceos ya existente, ofrece la posibilidad de
hacerla mas eficiente al reducir los costos de produccion y diversificar sus operaciones,
ademas de permitir el aprovechamiento integral de los recursos. La zona del Golfo de
California destaca por el desarrollo de su camaronicultura y la pesca de crustaceos, sin
embargo, el aprovechamiento de estas especies comerciales estd lejos de ser total. Los
desechos de el procesado de camaron, jaiba, langosta y otros crustdceos son materia prima
para la extraccion industrial de quitina, quitosano, astaxantina y enzimas, todos estos con
multiples aplicaciones industriales. Tanto cabeza como caparazones normalmente se
descartan, esto implica una pérdida minima del 35% del peso capturado. En el muy
particular caso del camaron azul (Penaeus stylirostris), solo la cabeza representa el 32.4%
del peso total del organismo. El objetivo del presente estudio fue estimar los rendimientos,
cuantificar el consumo de agua y realizar la caracterizacion fisicoquimica de los productos
del proceso del desecho de cefalotorax de camardn azul para la produccion de quitina,
quitosano, proteina y astaxantina, en condiciones de proceso de nivel semi-piloto.

A este fin, se adquiriéo en Empalme, Sonora un lote de cabeza de camardn azul (aprox.
50 kg, hiimeda) el cual al momento de su desembarque se coloco en hielo y se transport6 a
Hermosillo, donde fue almacenado a -20°C durante la noche. Al dia siguiente, la cabeza se
tritur6 en un molino (Comitrol malla #180); acto seguido se centrifugd, separandose un
efluente concentrado rico en proteinas y pigmentos (astaxantina). Este paso se completo
efectuando varios ciclos subsecuentes de lavado con agua corriente y centrifugado.
Operacion que condujo a reducir el contenido de proteina en la pasta de cabeza molida,

logrando tener un material de inicio mas depurado para la extraccion de quitina.
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El tratamiento quimico seguido para la obtencion de quitina se llevo a cabo en 2 etapas:
desmineralizacion, con HCI IN a temperatura ambiente (25°C) por 2 h y desproteinizacion,
con NaOH 2N durante 2.5 h a 50°C. Se logr6 un rendimiento, respecto a la cabeza molida,
del 9.49% (base seca); presentando esta quitina un gado de acetilacion del 99% (medido
mediante espectroscopia de infrarrojo, FTIR). Se produjo quitosano mediante
desacetilacion termoalcalina (NaOH 50% p/p, 102 °C, burbujeo de nitréogeno, 2.5 h, 50
RPM) en un reactor de 20 L, con un rendimiento de 85.97% respecto a la quitina. El
producto final resulto totalmente soluble en 4cido acético 1% con un grado de acetilacion
del 16%. En general, los pigmentos presentes en las antenas y visceras contenidas en la
cabeza del camardn no afectaron mayormente la calidad y el color de los productos
obtenidos. En cuanto al consumo de agua, en la etapa inicial de lavado se emplearon ~6 1 de
agua por kg de cabeza molida. Mientras que para la extraccion de quitina se emplearon en
total 552 1 de agua por kg de producto final. En el caso de la produccién de quitosano, se
determind un gasto total de agua de 9961 por kg. En este proceso se empled
predominantemente agua corriente, solo los ultimos lavados en cada etapa fueron realizados
con agua purificada. Estos datos son de relevancia en la produccion industrial tanto por el
aseguramiento del abasto como el tratamiento de las aguas residuales previo a su
deposicion y/o posible re-utilizacion.

El empleo de la cabeza de camar6n como materia prima para la produccion de quitina,
quitosano y otros productos representa una alternativa provechosa al desperdicio y
contaminacion que se genera con estos residuos. El contenido de pigmentos (astaxantinas)
y proteinas, entre ellas algunas enzimas de gran actividad especifica, es una ventaja
comparativa frente a algunos otros desechos de crusticeos. Aunado a esto, las cabezas

representan al menos el 30% del volumen capturado de camarén.

632



	REGRESAR

