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Los catalizadores homogéneos basados en complejos organometalicos tipo metalocenos, en
comparacion con los catalizadores Ziegler-Natta convencionales, ofrecen mayor versatilidad y
flexibilidad en la sintesis y control de la microestructura de las poliolefinas. Recientemente, ha
surgido un gran interés en las modificaciones estructurales de estos complejos para la obtencion de
poliolefinas con nuevas propiedades. Entre estas modificaciones estan las sustituciones sobre los
anillos aromaticos o directamente con la introduccion de ligandos no halogenados al centro
metalico, tipo semisandwich amido-complejos .

En este trabajo se reporta la sintesis, caracterizacion y prueba de actividad catalitica del complejo
1-(C5HS5),Ti(n'-0,CCsHs),, donde los ligandos halogenados han sido sustituidos por ligandos
oxigenados. Este complejo se obtuvo mediante la reaccion del acido benzoico con el
bisciclopentadienilo dicloruro de titanio a —20° C. El espectro de infrarrojo reveld que el ligando

benzoato se coordind de modo monodentado al centro metalico de titanio. Esta estructura fue
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Figura 1.Espectro RMN de B del (nS—C5H5)2 Ti(nl—OzCC6H5)2
confirmada por los espectros de RMN de 'H y de "°C. En el espectro de "*C (figura 1) se representa
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la estructura del complejo con la correspondiente asignacion de las sefiales. El sistema catalitico
(M’-CsHs),Ti(n'-0,CCeHs),/MAO resultd ser activo para la polimerizacion de etileno(E) bajo
condiciones suaves de reaccion, tal como se indica en la tabla 1. Aunque la homopolimerizacion de
propileno (P) no fue posible con este sistema catalitico, bajo las condiciones de polimerizacion
empleadas, la copolimerizacion de etileno-propileno resultdé posible con una actividad superior a la
producida en la homopolimerizacion de etileno. Este hecho puede atribuirse a un efecto sinergistico
entre los comonomeros.

Tabla 1. Resultados experimentales del sistema catalitico (nS—C5H5)2Ti(nI—OZCC(,Hs)z/MAO en la

homo y copolimerizacion de olefinas, a relacion Al/Ti = 5000

Tp Actividad Kl T AH;
Monomeros _ )
(°C) | kg Pol/molTih.atm | (cm’/g) °C) (cal/g)
E=1 atm 25 400 732 133 45
E =0,8atm P=0,2 atm 25 1603 548 125 36
E=1atm S=0,8 M 25 97 77 125 23
E=7atm S=0,8 M 60 57 91 127 26

Igualmente, no se dio la homopolimerizaciéon de estireno (S) pero, si la copolimerizacion de
etileno—estireno. Se encontrd una marcada disminucion de la actividad, la viscosidad intrinseca y el
calor de fusion en los copolimeros de etileno-estireno, parametros que pueden estar asociados a

efectos de naturaleza electronica y estérica del comondmero de estireno.
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