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INTRODUCCION:

La polimerizacion via metatesis con apertura de anillo de olefinas ciclicas hace posible la fabricacion de nuevos
materiales poliméricos los cuales no es posible sintetizar por métodos de polimerizacion convencionales.

Derivados de norbornileno han sido objeto de numerosos estudios por la facilidad en la preparaciéon de estos
mondmeros a través de reacciones Diels-Alder [1-3]. La aplicacion de los complejos de alquilideno de metales de
transicion estables con alta actividad catalitica a la polimerizacion por metatesis con apertura de anillo ha tenido gran
expansion. Estos modernos iniciadores de alquilideno de metal permiten la polimerizacion con alto peso molecular y
una distribucion de pesos moleculares cercana a la unidad [4,5] . Estos materiales poseen propiedades que van desde
hules suaves a duros, termoplasticos y polimeros entrecruzados.

En la actualidad se produce comercialmente polinorbornileno. Este nuevo elastomero se aplica para la recuperacion
de petroleo derramado y para la fabricacion de materiales antivibrantes y antisonoros.
RESUMEN:

En este trabajo se realiza el estudio experimental y simulacion tedrica de
polimerizacién por metatesis con apertura de anillo (ROMP) de endo y exo- i:N
norbornilen cicloalquildicarboximidas en presencia de catalizadores de ° O /(@
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molecular y forman peliculas con elevadas propiedades mecanicas. También se /:/i Ve ©
probo que es factible polimerizar el isomero endo de estos monomeros con alto J NO
rendimiento y elevados pesos moleculares usando catalizadores a base de rutenio oo

de ultima generacion. Por otro lado, tedricamente se demuestra la diferencia en

actividad de polimerizacion de ambos isomeros de este tipo de monomero. Se realizaron copolimerizaciones de N-
cicloalquil norbornilen dicarboximidas con norbornileno con el propdsito de mejorar propiedades térmicas y
mecanicas del polimero. La copolimerizacion hace posible la preparacion de copolimeros al azar que presentan
temperaturas de transicion vitrea entre ambos homopolimeros. Lo cual es muy importante para controlar la
selectividad de membranas a partir de estos copolimeros. Con polimeros y copolimeros se preparan membranas para
la posible separacion de gases, por ejemplo: Ny, O,, H, y algunos hidrocarburos.

CONCLUSIONES:

Se lograron preparar polimeros de endo y exo-norbornilen cicloalquildicarboximidas y copolimeros con norbornileno
al azar con iniciadores de alquilidenos de rutenio. Los copolimeros presentan una temperatura de transicion vitrea
(Tg) en un intervalo desde 38 hasta 271°C que tiene mucha importancia para controlar las propiedades de polimeros
como membranas para separacion de gases.

Los estudios tedricos y experimentales demostraron que existe una diferencia en la actividad de ambos isémeros en
la reaccion de polimerizacion, pero no afecta considerablemente a la preparacion polimeros con alto rendimiento y
peso molecular elevado. Esto resulto ser muy importante para facilitar la preparacion de polimeros a partir de este
tipo de mondmeros y fabricacion de membranas poliméricas de bajo costo.
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