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La polimerizacién cati6nica por apertura de
anillo de las 2-oxazolinas transcurre en forma
“viviente”, esto significa que no acontecen
reacciones de transferencia de cadena ni de
terminacion. Existe mucho interes en este tipo
de polimerizacion para la sintesis de copo-
limeros en bloque, injertados e hidrogeles de
tipo no iénico con estructuras bien definidas
[1.2].

Por otro lado, la polimetiloxazolina tiene ca-
racter hidrofilico siendo soluble en agua.

El objetivo de la presente investigacion fue la
obtencion de hidrogeles de tipo no idnico
aplicando el método “grafting from”.

La sintesis de los hidrogeles se realizé a partir
de la polimerizacién cationica por apertura de
anillo de la 2-metil-2-oxazolina iniciada por el
copolimero estadistico de clorometilestireno
(CMS) y metacrilato de metilo (MMA) en
benzonitrilo a 120°C. El copolimero de MMA y
CMS, el macroiniciador, fue sintetizado a
partir de su copolimerizacién radicalar, en
masa, iniciada por el peréxido de benzoilo y
tuvo un peso molecular de 9500. La
polimerizacion de la 2-metil-2-oxazolina fue
iniciada por los grupos cloruro de benzilo
contenidos en el macroiniciador y fue
realizada en presencia de ioduro de potasio
realizandose de esta forma la polimerizacién
mediante el mecanismo i6nico [3]. La
polimerizacion transcurre rapidamente obte-
niéndose el gel en apenas 30 minutos.

La bisoxazolina es el elemento reticulador en
la reaccibn de gelacion, pero debido a la
presencia del macroiniciador, la sintesis re-
quiere de cantidades minimas del reticulador,
ya que el macroiniciador, por ser un polimero,
ayuda a la reticulacion y ademas le
proporciona al gel una mayor consistencia
mecanica. Asi por ejemplo se sintetizé6 un

553

hidrogel con 35 mmol de MeOXA, 0,30
gramos de macroiniciador y solo 0,25 mmol
de bisoxazolina.

Esquema 1.- Sintesis del Hidrogel
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Los hidrogeles fueron caracterizados a traves
de la técnica RMN: High Resolution Magic
Angle Spinning (Dresden-Alemania) (ej. Fig.
1). En el espectro RMN de la Fig. 1 en agua
se observa las sefiales del grupo NCH.CH. a
3,5 ppm, de COCH; a 2,1 ppm y de la parte
aromatica, a pesar de su hidrofobicidad, a 6,5-
7 ppm indicando esto que las cadenas
hidrofébicas del macroiniciador estan inmer-
sas en un ambiente hidrofilico consistiendo de
cadenas de polimetiloxazolina.
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Fig. 1.- Espectro RMN del Hidrogel en D,0.

El rendimiento de los hidrogeles fue mayor al
60% y tuvieron absorciones de agua del orden
de 40 g. H,O/g. gel seco.
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