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 Recientemente hemos sintetizado una serie de nuevos polímeros que contienen 

colorantes polares en la cadena lateral y grupos diacetilénicos en las cadenas principales[1,2], 

encontrándose que algunos de estos polímeros tienen muy altos coeficientes de óptica no 

lineal de segundo orden (2-NLO)[3].  Los coeficientes de 2-NLO de los poli(para-

benzoatos) y poli(para-cinamatos)[4,5] fueron 3 veces mejor a los poli(meta-benzoatos) y 

poli(meta-cinamatos) respectivamente, aunque los dos contienen el mismo colorante de 

Rojo Disperso 19.  Las estructuras de los polímeros se muestran a continuación: 
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Se encontró que los coeficientes de 2-NLO de los polímeros para es de 250 pm/V, y estos 

valores son extremadamente altos y nunca observados anteriormente, en cambio los 

polímeros meta presentaban  solo un cuarto del valor de los polímeros para.  Para entender 

la razón por que estos polímeros tienen tan alta susceptibilidad de 2-NLO, se llevaron a 
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cabo una serie de experimentaciones sobre la dinámica de descarga para las películas.  

Cuando se aplica un campo eléctrico, poling,  (4-5 kV  a  una distancia de 1 cm) empieza el 

movimiento molecular, esto es, se comienzan a orientar los cromóforos, descargando las 

cargas positivas a través de la película. Estos movimientos se detectan en un oscilógrafo y 

se puede discutir la orientación de cromóforos, el cual se relaciona con la susceptibilidad de 

2-NLO. Se encontró que el poli(para-benzoato) tiene una morfología de pre-orientado ya 

que no se observa descarga, mientras el poli(para-cinámato) mostró dinámica de descarga 

muy fuerte indicando que el polímero responde al campo eléctrico. Los parámetros de 

orientación de los poli(benzoatos) obtenidos a partir de los valores de d33 y d31 son muy 

altos siendo mayores de 0.5.  

En este trabajo, se presentarán la relaciones entre la estructura química, 2-NLO, la dinámica 

de descarga, y la conductividad eléctrica de las películas de polímeros que contienen 

benzoatos o cinamatos con grupos diacetilénicos en la cadena principal y cromóforos 

(Disperse Red 19 ó 1). 
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