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INTRODUCAO

Dentre os componentes da massa de residuos urbanos os residuos poliméricos tem assumido uma
parcela importante do total gerado, em fungdo do aumento de embalagens produzidas a base de polimeros em
substitui¢do ao vidro.

Os materiais plasticos, principalmente os utilizados em embalagens, estdo presentes na massa de
residuos urbanos, acumulando-se no meio ambiente, devido aos seguintes fatores: descartabilidade, relativa
inércia a degradacdo ambiental e leveza (que os faz flutuarem em lagos e cursos da agua).

A composicdo quimica de um residuo pode gerar impactos ao ambiente varidvel conforme suas
propriedades. Tomemos por exemplo os plasticos que contém cloro (policloreto de vinila), estes embora uteis,
possuem interessantes caracteristicas de resisténcia a corrosdo. No entanto, produzem acido cloridrico,
quando incinerados. Residuos plasticos acumulados, apresentam-se como problema na medida em que
desfiguram a paisagem. Podem tornar-se uma fonte de polui¢do quando inflamados, liberando gases toxicos).

O presente trabalho objetivou analisar a geragdo de residuos sélidos poliméricos do municipio de Bento
Gongalves, no periodo de 2000 a 2001, levando-se em conta a possibilidade de mudangas nos tipos gerados, a
potencialidade de tratabilidade dos residuos e a possibilidade de agregar valor ao mesmo pela reciclagem
através da analise dos tipos de polimeros presentes na massa de residuos.

METODOLOGIA

Da amostra obtida pelo método de quarteamento dos residuos da coleta regular e seletiva foram
segregados os plasticos. Os residuos poliméricos foram separados em fung@o do tipo de resina,ou seja,
polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polipropileno (PP), poliestireno
(PS), policloreto de vinila (PVC), polietilenotereftalato (PET), poliuretano (PU).

A avaliacdo da fragdo polimérica, ocorreu apds os residuos serem amostrados e segregados conforme
as suas caracteristicas comuns. Inicialmente os residuos poliméricos foram separados utilizando-se a
codificagdo do tridngulo da reciclagem e as embalagens que ndo apresentavam a codificagdo foram
classificadas utilizando-se o teste de chama onde observou-se a cor da chama, odor, a liberagdo ou nao de
fuligem ou gotejamento.

RESULTADOS E DISCUSSOES

A Tabela 1 apresenta a porcentagem de residuos poliméricos encontrados nos estudos realizados nos
anos de 2000 e 2001, oriundos das coletas regular e seletiva do municipio de Bento Gongalves.

Os resultados apresentados na Tabela 1 demonstram a predominancia de residuos poliméricos do tipo
PEAD, PET, PEBD e PP nos anos de 2000 e 2001. Confrontando as porcentagens do PE (que incluem os
polimeros tipo PEAD e PEBD) com os do PET, apresentados na Tabela 01, evidencia-se que os polimeros do
tipo PET, superaram a producdo de PE em 5,7% na amostra obtida da coleta seletiva, ja na coleta regular e no
total produzido pelo municipio, os PE apresentaram uma maior porcentagem. Essa situagdo deve-se em parte
ao PET ter agregado em sua imagem um consideravel potencial de reciclabilidade, em fung@o disto € possivel
explicar a grande presenca deste polimero entre os demais polimeros caracterizados na coleta seletiva. E
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fundamental lembrar que a caracterizacdo realizada em 2000, efetivou-se apos trés meses da implantagdo da
coleta seletiva, onde a populacdo ainda nao estava totalmente envolvida com essa nova realidade.

Tabela 01. Composigdo gravimétrica (%) dos residuos poliméricos obtida a partir das coletas regular e seletiva nos anos

de 2000 e 2001.

SELETIVO (%) REGULAR (%) TOTAL (%) |
PERIODO 2000 2001 2000 2001 2000 2001
PEAD 16,9 30,1 35,1 40,5 25,7 33,9
PEBD 11,1 16,8 29,0 23,8 19,7 19,4
PP 16,2 14,2 11,2 7,2 13,8 11,6
PS 8,7 8,8 3,9 6,5 6,4 8,0
PVC 1,6 1,5 1,5 5,1 1,5 2,9
PET 33,7 25,1 11,1 13,5 22,9 20,8
BORRACHA 1,3 2,0 2,0 - 1,4 1,3
PU 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1
Multicamadas 7,0 - 5,7 - 6.4 0,0
OUTROS 3,0 1,4 0,4 3,2 1,9 2,0
TOTAL 100 100 100 100 100 100

No ano de 2001, a porcentagem dos PE na coleta seletiva, elevou-se consideravelmente em
comparacdo ao ano de 2000 (18,9%). Deve-se levar em conta que as poliolefinas (PE, PP, PS e outros) sdo as
mais utilizadas em fung@o destes polimeros serem de baixo custo e de sua ampla area de aplicabilidade
comparados ao PET, que ¢ um polimero de engenharia, com custo superior e aplica¢ao reduzida a embalagens
de 4gua e refrigerantes e sua reciclagem requer mais cuidados, isto explica a maior presenca das poliolefinas
na massa de residuos urbanos, tanto em 2000 como em 2001.

Os resultados de 2000 e 2001, apresentam uma porcentagem significativa de residuos poliméricos
destinados a coleta regular, devido a segregacdo inadequada por parte da populagdo, evidenciando uma
grande perda de potencial energético e matéria que poderia ser reaproveitada.
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