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Introduccion
Se han preparado un gran nimero de cristales liquidos poliméricos (CLPs) utilizando diferentes

métodos de sintesis para construir estructuras mesogénicas ( con propiedades de cristal liquido), en
donde se utilizan generalmente uniones covalentes, para obtener la estructura molecular deseada.
Recientemente se han disefiado compuestos mesdgenos a través de uniones no covalentes que
facilitan el proceso de sintesis y facilitan su aplicacion tecnologica, por medio de procesos de
autoreconocimiento, es decir, mediante interacciones especificas entre el polimero y el compuesto
mesogeno. Estas interacciones pueden ser idnicas, por trasferencia de carga o mediante puentes de
hidrogeno. Esta ultima interaccion es una de las mas importantes debido a su estabilidad y
orientacion. El proceso de reconocimiento molecular a través de puentes de hidrogeno entre un
grupo carboxilico y un grupo piridina, se ha utilizado para la formacion de sistemas complejos de
CLPs. El problema de estos sistemas formados por uniones no covalentes, se encuentra en el
hecho de que los polimeros que contienen el grupo NH, o el -COOH son higroscopicos y
con propiedades mecanicas débiles. Para evitar esto, se pens6 en la formacion de un
copolimero de injerto de un mondmero hidrofilico con los grupos funcionales
correspondientes, en una pelicula de un polimero hidrofébico como el polipropileno, el cual
se unira a un compuesto mesogeno.

Experimental
Se han preparado peliculas de polipropileno injertados con N,N- dimetil amino etil metacrilato

(DMAEMA) y 4 Vinil piridina (4VP) en dos pasos de injertos sucesivos por el método directo, es
decir por medio de radiacion directa de las peliculas de polipropileno con rayos y de Co-60 en una
solucion de DMAEMA o 4 VP en tolueno, selladas al vacio. En un segundo paso se vuelve a llevar
a cabo un segundo injerto con el otro mondmero en la misma forma que en anterior. Se determind
el % de hinchamiento limite de las peliculas injertadas en metanol y en cloroformo; para la

formacion de sales de CLPs, las muestra injertada se agitd en una solucion de MeOH o CHCI; con
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un exceso del compuesto mesogénico durante 24 horas. Se estudia su interaccion por medio de
espectroscopia infrarroja IR y sus propiedades de cristal liquido mediante microscopia de luz
polarizada (MLP) y calorimetria diferencial de barrido (DSC), y se realizan pruebas de angulo de

contacto para determinar la higroscopia de los materiales obtenidos mediante el método dinamico.

Resultados
Tabla I. Formacion de sales de los injertos con 25% de 4 VP y diferentes % de DMAEMA en
MeOH por 24 horas.
DMAEMA R- Ac.
% injerto COOH | Octiloxibenzoico
% sal % sal
40 1.7 2.51
131 4.94 10.48
170 1.44 13.70
263 6.23 16.03

En donde R = CH;.CH,.CH,-CH,-O-C6H4.C¢H4-O-(CH;)s-COOH

Tabla II. Angulos de contacto encontrados para los siguiente compuestos

Muestra 0 avance 0 recesion
Polipropileno 99.255 88.588
26% 4Vp-g-PP 90.337 68.949
105%DMAEMA -g-PP 68.065
22% 4VP 86.399
105%DMAEMA -g-PP
70 4VP 80.045 67.956
105%DMAEMA -g-PP
10% 4P 69.888 67.958
25%4VP  -g-PP 83.467 66.836
140% DMAEMA
25%4 VP  -g-PP
506% DMAEMA 75.504 65.039

Conclusiones

Los % de sales mas altos han sido encontrados para el compuesto R-COOH y el acido
octiloxibenzoico, en estos sistemas se observa la formacién de Cristales liquidos poliméricos
mediante DSC y MLP.
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