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POLIMERIZACION DE LOS MONOMEROS QUIRALES (S)-(-)-a- Y R)-(+)- a-
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Los polimeros quirales son de particular interés en diversos campos de la ciencia, especialmente se
ha dirigido a las aplicaciones en quimica organica sobre catalisis asimétrica. Sin embargo en el
transcurso de los ltimos 15 afios ha tenido gran interés la sintesis, caracterizacion y el estudio de
materiales con propiedades de Optica no lineal (ONL) (NLO, nonlinear optics), debido a su
potencial para ser aplicados en telecomunicaciones y en dispositivos para el procesamiento de data.
Entre los fenomenos nolineales en particular la generacion de segundo armonico (GSA) (Second
harmonic genration, SHG) en estado so6lido se restringe a materiales que cristalizan en grupos
espaciales non-centrosimétricos y aproximadamente el 75 % de los compuestos organicos pertenece
a grupos cristalograficos centrosimétrico, por consiguiente los materiales no presentarian la
generacion de segundo arménico'. Por lo que en el presente trabajo se muestran los resultados sobre
la sintesis de mondmeros que contienen un carbon quiral en su estructura, asi como Ia
polimerizacion con la idea de obtener nuevos polimeros funcionalizados con cromoéforos ONL
tomando en cuenta que es un procedimiento para generar estructuras acéntricas’.

Se prepararon los monémeros R-(+)-a- y S-(-)-a- metilbenzilmetacriloilamina® figura 1, a partir de
la condensacion de R-(+)-a- y S-(-)-o- metilbenzilamina con el cloruro de metacriloilo. Las
propiedades de GSH se midieron al incidir la muestra con un laser infrarrojo a 1.06 gm Nd-YAG y

se produjo un verde de 0.534 um los resultados se compararon con un estandar de glucosa.
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Figura 1. Monomeros (R)-(+)-a. y (S)-(-)- a-metilbencilmetacriloilamina (a) y (b)

La polimerizacién de ambos monomeros se llevo a cabo via radicales libres en presencia de AIBN

como iniciador y etanol como disolvente a 70 ° C, figura 2.
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Figura 2. Condiciones de polimerizacion del (R)-(+)-a-metilbencilmetacriloilamina (1) y

(S)-(-)- a-metilbencilmetacriloilamina (2)

Tanto los compuestos monoméricos como poliméricos se caracterizaron por métodos

espectroscopicos y polarimetria.
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