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Los hidrogeles polianfoliticos (anfotéricos) se forman a partir de mondémeros acidos y
basicos y algunas veces adicionando mondmeros neutros'. Estos son entrecruzados ya que en esta
forma tienen una gran diversidad de aplicaciones tales como: membranas para aplicaciones
biomédicas’, materiales para procesos de separacion’, materiales superabsorbentes’ y geles
sensibles a la temperatura y al pH’. Las propiedades fisicas de estos materiales dependen
principalmente del balance de grupos ionicos presentes en el hidrogel generando interacciones
atractivas o repulsivas entre sus cadenas. Pero también la fuerza idnica del medio donde se
encuentren y la elasticidad de la red son factores importantes para su comportamiento. A diferencia
de los polielectrolitos, los polianfolitos tienen la capacidad de hincharse a altas fuerzas idnicas, lo
cual es aprovechado para su gran variedad de aplicaciones tecnologicas®.

En este trabajo se reporta la sintesis y caracterizacion de geles anfotéricos basados en
metacrilato de N,N-dimetilaminoetilo (DMAEM) y dos mondmeros derivados del acido metacrilico
con espaciadores hidrofobicos reportados por nosotros con anterioridad’. Dos series de hidrogeles
fueron preparados para ello: una utilizando al acido 4-(metacriloiloxi)butanoico (M4AMOB) vy la
otra utilizando al 4cido 6-(metacriloiloxi)hexandéico (MOAMOH) como comondmeros. Ambas
series fueron preparadas via radicales libres en p-dioxano como disolvente a 60° C por 20 h
utilizando 1% en mol de azobisisobutironitrilo (AIBN) como iniciador y 2% en mol de
dimetacrilato de etilenglicol (EGDMA) como agente entrecruzante. Los geles fueron preparados en
forma de peliculas entre dos placas de vidrio silanizado. Después de purificarlos, los geles fueron
cortados hinchados en forma de discos de 9 mm de didmetro.Los discos fueron introducidos en
soluciones de NaCl con concentraciones molares desde 0 hasta 4.0 M y en soluciones buffers con
pH’s desde 2 hasta 12 y su grado de hinchamiento al equilibrio fue medido por la técnica

gravimétrica. Las Figuras 1 y 2 muestran la dependencia del grado de hinchamiento de los geles con
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50% de comonomero hidrofobico tanto en funcidon del pH (Figura 1) como en funcion de la
concentracion de sal (Figura 2). Podemos observar que los hidrogeles tienen punto isoeléctrico
localizados en pH’s de 6.1 y 6.07 respectivamente. A este pH el gel tiene la minima capacidad de
absorcion de agua debido a las atracciones intraionicas entre cargas opuestas que hacen que las
cadenas del polimero se colapsen. Cuando el pH de la solucion se aleja del punto isoeléctrico, el gel
polianfolitico se comporta como un polication a pH’s acidos y como un polianion a pH’s basicos.
Por otro lado observamos que, conforme aumenta la concentracion de sal, los hidrogeles muestran
mayor hinchamiento. Esto era de esperarse por efecto de apantallamiento de cargas por las sales,
disminuyendo las fuerzas de atraccion entre cadenas y aumentando el hinchamiento. En general se
puede observar que el hinchamiento del hidrogel con comonémero MAAMOB es mayor que el del
hidrogel con comonémero M6AMOH, por lo que el efecto principal de la cadena hidrofobica en el

monomero acido es cambiar el grado de hinchamiento al equilibrio, mas no la posicion del punto

. , .
isoeléctrico.
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Figura 1. Hinchamiento al equilibrio con respecto
al pH: (A)-Gel MAAMOB-DMAEM (50-50) y
(7)-Gel M6AMOH- DMAEM (50-50).

Figura 2. Hinchamiento al equilibrio con respecto a la
concentracion de sal (NaCl): (A)-Gel MAAMOB-
DMAEM (50-50) y ([1)-Gel M6AMOH-DMAEM
(50-50).
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