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El estudio de complejos polielectrolitos (CPEs) formados por polielectrolitos de origen 

natural es un tema que manifiesta un creciente interés [1]. En particular, el empleo de 

quitosana es frecuente en estos casos, por tratarse de uno de los pocos policationes de 

origen natural que se conocen [2]. Actualmente, existe bastante información acerca de los 

complejos formados por la quitosana con la carboximetil celulosa, alginato de sodio, 

pectina, carrageninas, etc. [2]. Por otra parte, la difusión de sustancias en soportes 

poliméricos es un tópico de utilidad para muchos campos de la ciencia y la tecnología. Su 

importancia ha aumentado en años recientes con el desarrollo de sistemas de separación 

con membranas, dispositivos de liberación controlada, membranas con permeabilidad 

selectiva, entre otros. Una de las aplicaciones más interesantes de los CPE radica en la 

formación de membranas. Durante el estudio del hinchamiento de las membranas formadas 

por el CPE entre la quitosana y la carboximetil celulosa se observó un comportamiento 

peculiar [3], el cual después fue encontrado también con el complejo quitosana/pectina [4]. 

Las características de la adsorción y desorción de vapores de agua en las membranas del 

CPE quitosana/carboximetilcelulosa ha sido también objeto de estudio [5]. 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio preliminar acerca de los procesos de difusión en 

membranas del CPE formado por la quitosana y el alginato de sodio. El comportamiento 
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durante un primer ciclo de hinchamiento (Fig. 1.a) fue similar al reportado con anterioridad 

para otros complejos durante el cual se aprecia un máximo seguido de una ligera 

contracción [3, 4], lo cual ha sido interpretado como consecuencia de un incremento en el 

grado de acomplejamiento favorecido por una alta movilidad segmental en el estado 

hinchado [3]. Sin embargo, es interesante observar que posteriores ciclos de hinchamiento 

ofrecen un patrón de comportamiento similar al de cualquier retículo polimérico (Fig. 1.b). 

Bajo estas condiciones, y luego de aplicar la ecuación de Fick para el caso específico de 

una membrana [6], fue posible estimar el coeficiente de difusión del agua. Además de estos 

resultados, en este trabajo se reportan también experiencias in vitro de liberación de 

sustancias con diferentes pesos moleculares a partir de estos materiales.  

0 120 240 360 1200 1400 1600
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50
 

W
 / 

W
0

t (min)  
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

 

W
 / 

W
0

t (min)  
(a)      (b) 

Figura 1. Curvas de hinchamiento de la membrana del CPE Quitosana/Alginato en agua a 
25°C. (a) Primer ciclo  (b) Segundo ciclo. 
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