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OBTENCION Y CARACTERIZACION DE NUEVOS POLIELECTROLITOS.
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Los polimeros solubles en agua han sido de gran interés de estudio debido a que presentan
propiedades interesantes y aplicaciones tecnologicas. Los polielectrolitos son compuestos
macromoleculares que contiene grupos funcionales a lo largo de la cadena polimérica y que en
solucion son capaces de disociarse en iones, dicha disociacion es funcioén de la naturaleza de los
grupos funcionales. Dependiendo de sus caracteristicas se dividen en poliacidos, polibasicos y
polianfolitos. Las propiedades interesantes de los polielectrolitos en solucion se deben a que se
conjugan propiedades de las macromoléculas y las de los electrolitos, como es la alta viscosidad en
el caso de los polimeros y conductividad eléctrica en el caso de los electrolitos. Debido a la
presencia de cargas fijas a lo largo de la cadena polimérica y contraiones en el medio de la solucion,
los polielectrolitos pueden ser aplicados como floculantes para purificacion de aguas residuales,
concentracion y extraccion de metales, reduccion de la resistencia hidrodinamica', etc. Como parte
de un proyecto centrado a desarrollar nuevos materiales poliméricos utilizando grupos funcionales
unidos a cloruro de metacriloilo, en el presente trabajo se presentan los resultados de la sintesis y
caracterizacion de monomeros funcionalizados con los grupos -AsO(OH), y PO(OH),. Los
polimeros se pensaron tomando en cuenta las propiedades del grupo -AsO(OH), en compuestos
reportados de bajo y alto peso molecular™ y el hecho de que el 4tomo de P se encuentra en el
mismo grupo que el As, y que por tener una mayor electronegatividad, debe funcionar como el As
dentro de un grupo funcional analogo y con mejores propiedades. Por lo tanto, es Ad Hoc para

obtener polielectrolitos y mejorar la capacidad de floculacion.
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En la siguiente figura 1 se muestran los mondmeros p-metacriloilaminobencilfosfonato de sodio p-
(MABF-Na) (1) y acido 4-(p-metacriloilaminofenilazo)fenilarsonico (p-MAFAFA) (2), los cuales
se obtuvieron por condensacion de una amina con el cloruro de metacriloilo con una relacion molar
1:1.2. La mezcla de reaccion se dejo en agitacion por un espacio de 2 h. a 4°C de temperatura. Los
monomeros son polvos de color amarillo y naranja. La caracterizacion de todos los mondmeros se
determiné por IR, RMN de protdn, punto de fusion, métodos potenciométricos, asi como pruebas de

solubilidad.
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Para la polimerizacion se prepararon soluciones acuosas del p- MABF-Na y de p-MAFAFA a
concentraciones de 0.2 mol/l y 2X107 mol/l de K,S,04 como iniciador. La solucién contenida en la
ampolleta se burbujed por 20 minutos con argoén y se selld. Se coloco en el bafio termostatizado a
una temperatura de 70 ° C, dejandose por 48 horas. Los polimeros se caracterizaron por IR, RMN

de proton, punto de fusion, métodos potenciométricos y pruebas de solubilidad.
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