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En los ultimos afios ha sido objeto de gran investigacion tanto en el area
académica como en el sector industrial, la obtencion de nuevos materiales tales como
elastomeros, geles o redes anisOtropas para  dispositivos utilizados en opto-
electronica’. Para la obtencion de estos materiales, el tipo de estructura mas estudiada
es sin duda la de organizaciones cristales liquidos reactivos. Para lograr una orientacién
macroscopica  uniaxialmente e irreversible de estos sistemas, grupos funcionales
fotopolimerizables como  acrilato y metacrilato son incorporados a la unidad
mesogénica, previa orientacion en celdas comerciales y posteriormente irradiadas con
UV. Esta técnica denominada fotopolimerizacion in-situ de Cristales Liquidos ofrece
una serie de ventajas con respecto a la polimerizacion térmica: los monoémeros al ser
uniaxialmente orientados por fuerzas externas y al ser rdpidamente fotopolimerizados
con luz ultravioleta permite fijar la orientaciéon macroscopica irreversiblemente y con
elevado orden molecular. Por otro lado, el desacoplamiento de la temperatura con el
proceso de polimerizacion permite escoger libremente el estado mesomorfo y la
temperatura de fotopolimerizacion. Con este criterio se han preparado diferentes
dispositivos dpticos” .

En este trabajo se presenta la preparacion y estudio de cristales liquidos con
estructura calamitica que incorporan en sus extremos de su cadena terminal grupos
fotopolimerizables. Las propiedades térmicas y mesomorfas de estos monomeros y
polimeros derivados han sido estudiado por DSC, termogravimetria, microscopia
optica. La incorporacion de moléculas croméforas permite obtener una orientacion de
las unidades croméforas produciendo una polarizacién de la emision’.
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