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INTRODUCAO

A enxertia de mondmeros polares em poliolefinas, via radicais livres, por processo de
compatibilizacdo, focando a compatibilizacao de termoplasticos imisciveis, tem estimulado o rapido
crescimento e consumo destes polimeros com a finalidade de melhorar propriedades mecanicas das
misturas. Um exemplo é o poliestireno de alto impacto( HIPS)', que ¢ um copolimero enxertado
entre borracha butilica e poliestireno, de grande uso em pegas de alto impacto.No presente trabalho,
as reagdes de enxerto de anidrido maleico em polietileno de alta densidade (HDPE)' reciclado,
foram ensaiadas em um misturador do tipo Drais, em atmosfera inerte, para posteriormente serem
utilizadas no desenvolvimento de misturas poliméricas, com boas propriedades mecénicas e
possibilidade de aplicacdo na industria civil através do estudo da mistura de polietileno de alta
densidade (HDPE) reciclado, apolar, com poli (alcool vinilico) (PVA)' polar, imisciveis pela sua

natureza 2’3.
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PARTE EXPERIMENTAL
Modificacao quimica do polietileno de alta densidade com anidrido maleico. O HDPE
foi misturado com perdxido de dicumila e anidrido maleico (AM) em uma camera de mistura ¢ a
fusdo ocorreu por atrito e velocidade do rotor. O tempo de mistura foi de 30 a 90 segundos.
Os percentuais de HDPE, AM e perdxidos utilizados nas misturas sdo apresentados na
Tabela O1.
Tabela 1:Percentuais utilizados nas misturas ensaiadas.

Ensaio Anidrido Maleico (%)(p/p) Peréxido de Dicumila HDPE
(%)(p/p) (%)
1 0,0 0,0 100,00
2 0,5 0,05 99,45
3 1,0 0,1 98,90
4 1,5 0,15 98,35
5 2,0 0,2 97,80
6 3,0 0,3 96,70
7 4,0 0,4 95,60
8 5,0 0,5 94,50

Analise do polietileno de alta densidade graftizado com anidrido maleico.

Apoés extragdo em acetona por 24 horas, visando retirada do monomero ndo reagido,
produziu-se filmes com as misturas acima, e estas foram analisadas por FT-IR (modelo Impact
400). A analise do anidrido maleico incorporado consistiu na determinagdo relativa através da razao
entre a area das bandas caracteristicas do anidrido maleico 1792cm™ ¢ 1722cm™ e as bandas® que
caracterizam o polietireno 1475cm™ ¢ 731cm™. A maior incorporagdo de anidrido maleico foi a
obtida na mistura 4 da Tabela 1 com 1,5%. Esta mistura (HDPE-AM) foi utilizada no
desenvolvimento das misturas ternarias.
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As misturas ternarias de HDPEpuro/ HDPE-AM/ PV A foram ensaiadas no misturador Drais
nas mesmas condi¢des das modificagdes quimicas”.

Foram confeccionados corpos de prova com as misturas terndrias em prensa a quente,
(180°C por 90 segundos). Ensaios de resisténcia a tragdo e impacto foram realizados.

RESULTADOS E DISCUSSOES

Na avaliagdo do processo de modificagdo quimica do HDPE por FTIR as bandas de
absorcao mostram-se mais intensas para o valor de 1,5% de anidrido maleico utilizado na mistura
realizada. Nao ¢é o percentual efetivamente incorporado. Para poliolefinas os valores de
incorporagdo efetiva de AM obtidos em estudos foram de 0,48 a 0,5% 6

A Tabela 2 apresenta as composi¢des ensaiadas e os resultados obtidos nos ensaios de
resisténcia a tracdo ¢ impacto das misturas ternarias.

Tabela 2 — Composicao das misturas ternarias e resultados de tracio / impacto

Amostra %HDPE puro %HDPE-AM %PVA Trac¢ao (Mpa) Impacto (J/m)
(teor AM 1,5%) ASTM(638) ASTM(256)

A 100(virgem) 0 34 36,8
B 100(reciclado) 0 30 47,31
C 75 0 25 - -

D 70 0 30 - -

E 60 0 40 - -

F 70 5 25 22,64 27,88
G 65 10 25 18,58 56,11
H 65 5 30 23,91 16,18
I 60 10 30 22,33 29,95
J 55 5 40 15,77 30,60
K 50 10 40 19,51 28,48

Observou-se pelos resultados apresentados na Tabela 2 que as misturas ternarias C,D e E,
sem agente de compatibilizagdo (HDPE-AM) ndo apresentaram resultados de resisténcia a tragao
pela total falta de interacdo quimica entre estes dois polimeros, como ja previsto pela polaridade dos
mesmos. Os resultados de impacto das misturas sdo inferiores que aos dos polimeros puros,
contudo s3o valores significativos para misturas produzidas com polimeros incompativeis e
modificados quimicamente®. O melhor resultado obtido das misturas ternarias foi o da amostra I
com (60/10/30)% de HDPE/HDPE-AM/PVA, respectivamente. A predomindncia do HDPE
reciclado conferiu a mistura uma redu¢do nos resultados de tracdo. As misturas ternarias
provavelmente apresentam um maior grau de desordem em sua estrutura o que favorece a
resisténcia ao impacto e desfavorece resultados de resisténcia a tragao.
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