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Desde meados dos anos 80, um novo tipo de composito: polimero/carga mineral esta sendo estudado: os
nanocompdsitos. Enquanto os compdsitos convencionais constituidos de cargas sao baseados em dispersdes
micrométricas. Os nanocompdsitos poliméricos constituem uma nova classe de materiais nos quais pelo
menos uma das dimensdes da particula mineral dispersa no polimero possui valores de ordem nanométrica.
Esses materiais geralmente apresentam uma significativa melhoria das diversas propriedades quando
comparadas com as dos constituintes individuais. Estruturalmenrte, nos nanocompdsitos, os cristais lamelares
dos argilominerais se encontram separados, podendo tanto estar empilhados uns sobre os outros ¢ tendo
material polimérico entre as lamelas, os separando e elevando os valores das distancias interlamelares ou
podem estar ndo empilhados, isto é, desestruturados, em desordem e separados pelo material polimérico'. J4
que as bentonitas s3o altamente hidrofilicas e ndo compativeis com os mondmeros ou polimeros, os
nanocompdsitos sdo obtidos, geralmente, transformando, primeiro, as bentonitas em organofilicas, por troca
com sais quaternarios de amonio, para, em seguida, em solvente orgdnico, as misturar a0s monomeros ou
polimeros. No nosso caso, o polimero esta sendo adicionado sem submeter a bentonita a nenhum pré
tratamento e estando a mesma delaminada em um liquido orgénico adequado®. Neste trabalho é caracterizado,
por DRX e IV, um filme de PVB/bentonita, com 5% em massa, de bentonita sédica de Wyoming, preparado
no LMPSol.

Figura 1. Espectrometria no IVa)filme de nanocompdsito;b)Bentonita como recebida; c)filme de PVB/etanol.
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Figura 2. Compara¢@o do DRX do filme de nanocompdsito com filme de PVB.
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Nos ensaios de IV observa-se que os picos do filme de PVB se mantiveram praticamente inalterados,
evidenciando que ndo devem ter ocorrido modificacdes na estrutura do polimero, nem reagdes com a
superficie do argilomineral.

O pico do carbonato, a aproximadamente 1660 cm™, desaparece no nanocompésito indicando que o mesmo
deve ter sido separado da argila no processo de preparagio do filme”.

Nos difratogramas de raios-X observaram-se picos correspondentes a distincia dg; (distdncia entre lamelas)
de 60 A e 15 A o que evidencia a efetiva intercalagio do polimero entre as camadas do argilomineral ja que

caso ndo tivesse acontecido, essa distancia esatria em torno de 10 A*.
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