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Abstract:

Polyethylene terephthalate flakes were subjected to solid state polymerization (SSP) by heating under vacuum
at 225 °C. Measurements of intrinsic viscosity were used to monitor the increase of this property on time. An
efficiency of thirty percent on intrinsic viscosity of PET flakes was observed under these conditions,
considering an initial intrinsic viscosity of 0,70 dL.g".
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Introducio

A polimerizagdo no estado solido (SSP) ¢ um processo realizado sob altas temperaturas e sob fluxo
de gas inerte ou pressdo reduzida, para que os finais de cadeia do polimero adquiram mobilidade suficiente
para reagirem entre si e os subprodutos formados sejam removidos de forma a deslocar o equilibrio da reagdo
123 A aplicagdo desse processo durante a reciclagem de PET ¢ relativamente recente, pois, apenas na tltima
década, o retorno do plastico reciclado ao contato direto com alimentos foi viabilizado, apesar de ainda ser
proibido na maior parte do mundo *.

Por meio desse processo, a viscosidade intrinseca (VI) do PET reciclado pode atingir os mesmos
valores do PET virgem, recuperando inclusive suas propriedades originais. Visando justamente aplicar esse
conceito a reciclagem de “flakes” de PET € que nesse trabalho foi feita uma avaliag@o da eficiéncia e cinética

de aumento da VI de flakes de PET sob condi¢des de vacuo relativamente brandas.

Experimental

Foram utilizadas garrafas de 2L de PET doadas pela Engepack Embalagens Sao Paulo Ltda. Apenas
a regido central da garrafa foi moida e selecionada para essas analises. Esse procedimento garante
uniformidade de espessura para os “flakes”. Posteriormente, esses “flakes” também foram peneirados em
malhas de 3 mm e 12 mm para minimizar as dispersdes no formato e tamanho dos mesmos. A viscosidade
inicial dos “flakes” de PET utilizados foi 0,70 dL.g™.

Os testes de SSP foram realizados numa estufa a vacuo Marconi MA030, sob um vacuo estatico de
de 30 mmHg. Foi empregada uma pré-condi¢do de secagem de 4h a 180 °C para todas as amostras, visando
reduzir o teor residual de umidade do PET e também, cristaliza-lo de forma a evitar que as particulas
grudassem uma nas outras. Apds a secagem, a temperatura do sistema foi elevada a 225 °C e ensaios
independentes foram realizados para tempos de reagdo de 40, 70, 260, 415 ¢ 480 min.

As medidas de viscosidade intrinseca foram feitas em fenol/tetracloroetano (60:40), segundo a norma

ASTM D 4603 — 91. Seu céalculo foi feito pela equacdo de Billmeyer.
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Resultados e Discussao
Considerando por resultados preliminares que 225 °C ¢ a temperatura maxima que os “flakes” podem

ser submetidos mantendo suas caracteristicas Opticas e aumentando sua VI, sem fundir, sob as condigdes
empregadas, pode-se observar pela figura 1 que a taxa de incremento de viscosidade no tempo ¢ minima a
partir de 200 min. No entanto, o tempo minimo que permite o valor tecnologico do PET reciclado retornar aos
niveis do PET virgem (VI = 0,80 dL.g™"), principalmente em termos de massa molar ¢ menor que 70 min. O
patamar observado ¢ uma funcdo do equilibrio dindmico entre as reagdes de esterificacdo e policondensacao,

com as reagdes de degradagio térmica que ocorrem paralelamente nessas condigdes 2.
Considerando que a viscosidade intrinseca
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Figura 1 — Cinética do aumento de VI a 225°C sob . ) . ) )
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Conclusdes
Os resultados obtidos comprovam a viabilidade técnica do retorno do PET reciclado ao contato

direto com alimentos, sob condi¢des relativamente brandas de polimerizagdo no estado s6lido. No entanto, o
principal obstaculo para aplicagdes em embalagens monocamadas com 100% de material reciclado é a

viabilizagdo econdmica da descontaminag@o desse residuo, além da necessidade de abertura da legislagdo em

varios paises com relagdo a esta aplicagéo.
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