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Se estudia la vulcanización del caucho natural (NR) con un agente sulfurante, el dipentametilen 

tiuram tetrasulfuro (DPTT), en algunos casos está presente  un mosulfuro de tiuram (TMTM). 

No se incluye el azufre en la formulación, si bien el ZnO y el ácido esteárico se incluyen como 

activadores. 

 Esto agente sulfurante presenta las tres etapas en la reacción de vulcanización: 

formación del intermedio unido al polímero, su conversión en entrecruzamiento y por último el 

acortamiento de éste (desulfuración). La presencia de ZnO cataliza la formación del agente 

sulfurante y mejora la eficacia de la reacción de entrecruzamiento. La presencia del TMTM 

afecta la velocidad y eficacia de la vulcanización del caucho así como la estructura del 

entrecruzamiento formado por el donador de azufre, DPTT. 

 La presencia del TMTM puede generar reacciones de polimerización entre dobles 

enlaces adyacentes del caucho y generar una distribución de entrecruzamientos no homogénea 

con un pronunciado efecto negativo en las propiedades físicas de los vulcanizados. 

 Se propone un mecanismo de entrecruzamiento así como  una  posible explicación de la 

pérdida tan pronunciada en las propiedades físicas de los vulcanizados cuando está presente el 

TMTM. 
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