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Introduccion

El quitosano se emplea con éxito como portador de drogas, especialmente en la cavidad bucal
debido a sus propiedades bioadhesivas y antifungicas. La bioadhesion es importante en las terapias
de enfermedades en mucosas debido a que prolonga el tiempo de retencion de la droga y por lo
tanto el requerimiento de la misma es menor debido a la lenta liberacion. Por otra parte se ha
probado que el entrecruzamiento prolonga la liberacion de drogas o sustancias de la membrana [1-
5].

En este trabajo se propone el entrecruzamiento por funcionalizacion del grupo amino mediante
condensacion con di-aldehidos de cadena alquilica larga. Se seleccioné como polimero de partida
quitosano N-metilén fosfonico y como agente de entrecruzamiento polietilén glicol (PEG-CHO

2000) por tratarse de un oligébmero anfifilico, biocompatible y de baja biodegradabilidad (figura 1).
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Figura 1. Estructura quimica de quitosano N-metilén fosfonico entrecruzado con PEG-CHO
Materiales y Métodos

Sintesis de quitosano N-metilén fosfonico: se utilizd una parte de quitosano (2% p/v, en acido

acético 1%v/v) y una de acido fosforoso, a 70°C y posteriormente se agregd una parte de
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formaldehido 36.5 %. Se mantuvo con calentamiento a reflujo durante 20 h. Se dializo6 frente a agua
destilada y se liofilizo [6-7].

Sintesis del agente de entrecruzamiento (PEG-CHO 2000): La sintesis del agente de
entrecruzamiento se realizé por oxidacion de los oxhidrilos terminales con dimetilsulfoxido anhidro
activado con anhidrido acético [8].

Sintesis de NMPC-PEG-CHO: las condiciones para la reaccion de entrecruzamiento son
temperatura ambiente, medio acuoso y posterior reduccion de la imina formada con borohidruro de
sodio. Purificacion por dialisis y liofilizacion.

Solubilidad: se colocaron 10 mg del derivado entrecruzado con 10 mL de solvente.

Grado de higroscopicidad: se estudid empleando membranas de diferente espesor colocadas en
desecador a 20°C y una humedad relativa de 94%.

Grado de hinchamiento: se estudi6 empleando membranas de diferente espesor sumergidas en agua
durante 24 horas a 37°C. GH% = (P htimedo — P seco)/P seco x 100

Resultados y Discusion

Se procedié a la caracterizacion del derivado obtenido por entrecruzamiento por espectroscopia
FT-IR observandose las bandas caracteriticas de grupo -CH,—a 2885y 716 cm .

Se evalud la solubilidad y se observd hinchamiento en PBS (tampon fosfato salino, 0,15 M, pH 7,4)
y en agua e insolubilidad en solventes organicos (DMF, MeOH, etc).

Se determind un grado de higroscopicidad méaxima al cuarto dia con una absorcion de agua de 45%
y un grado de hinchamiento de 840.

Se logré la generacion de un polimero entrecruzado insoluble y esponjoso con gran capacidad de
hinchamiento e hidrofilicidad, mas maleable que el quitosano y portador de fosforo.
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