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La Quitina, poli[p- (1—4)-N-acetil-D-glucosamina], es un biopolimero muy abundante en la
naturaleza. El mismo se encuentra formando parte de los exoesqueletos de muchos de los
animales inferiores, fundamentalmente los artrépodos. En su estructura pueden aparecer unidades
donde el grupo acetilo esté ausente M Estudios sobre la estructura fisica de la quitina a escala
molecular han mostrado una conformacion helicoidal basica en la cual dos unidades monoméricas
se repiten cada 10.3-10.4 A @,

Estudios de Microscopia Electronica muestran que la quitina tiene una morfologia fibrosa: el
polimero es semicristalino, y las regiones amorfas probablemente correspondan a secciones
menos ordenadas de las cristalitas fibrosas.

Al comparar los resultados de rayos X de quitinas de diferentes fuentes se ha encontrado la
existencia en la naturaleza de mas de una forma polimérfica. La mayoria de las quitinas se
encuentran en la llamada forma o y en sus fuentes de obtencién se incluyen los crustaceos,
insectos, hongos, etc. La segunda forma llamada B-quitina es mucho menos abundante, siendo la
fuente mas conocida la pluma de los calamares. Una tercera forma ha sido reportada como y-
quitina, pero esta se encuentra poco caracterizada y es considerada por muchos como una
combinacion de las formas o y B en lugar de una nueva forma polimorfa.

La desacetilacion parcial o total de la quitina da lugar a su derivado mas comun que se conoce
como quitosana, poli (B- (1—4)-D-glucosamina).

Uno de las principales aplicaciones de la quitosana radica en el tratamiento de residuales,
fundamentalmente para la eliminacién de metales pesados. La presencia de los grupos NH, libres
que se encuentran en la quitosana en mayor cantidad que en la quitina, permiten una mayor
capacidad de esta para retener y formar complejos con iones de dichos metales.

En este trabajo se estudio las diferentes estructuras que forman los complejos de Cu(ll) con quitina

y quitosana y la influencia de este factor en la capacidad de retener cobre. También se estudio la
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influencia del contraion de la sal de partida sobre la retencién de dicho i6n metalico y la estructura
final de complejo.

Preparacion de los complejos polimero — metal.

Las soluciones de los iones metalicos se prepararon con una concentracion de 2000mg/L, a partir
de sales de Nitratos y Cloruros. Empleando el método batch, se pusieron en contacto los diferentes
polimeros con las soluciones en una relacién soélido / liquido de 1:1. El sistema se mantuvo en
agitacion constante a una temperatura de 25°C durante 24hr.

Experimentos de Resonancia del Espin Electrénico (REE).

A todos los complejos se les determinaron sus espectros de Resonancia de Espin Electronico,
tanto en banda X como en banda Q. Las medidas de REE se realizaron en un espectrémetro
Bruker ESP380.

Complejos Quitina y Quitosana con Cu(ll)

Las diferencias polimérficas que presenta la quitina en sus dos formas mas comunes, o y §,

ofrecen un ambiente molecular distinto para la coordinacion de un ion metalico como el Cu(ll).
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Figura 1: Espectros REE en Figura 2: Espectros REE en Figura 3: Espectros REE en
banda X de los complejos de banda X de los complejos de banda X de los complejos
a quitina con (a) Cu(NQOg), y B quitina con (a) Cu(NQOg), y de distintos tipos de quitosanas
(b) CuCl, (b) CuCl,. con Cu(NOs),: (a) QAPM-1,

(b) QAPM-2, (c) QBPM-1.
La quitosana ofrece posibilidades de coordinacion diferentes a cada una de las quitinas, pero
ademas, dependiendo del proceso de obtencion se pueden tener quitosanas con diferentes grados
de desacetilaciéon, diferentes grados de polimerizacién y diferente cristalinidad. Estas

caracteristicas también tienen influencia en la forma de retencién del ion metalico.
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