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El Quitosano es un polisacéarido de origen natural absolutamente inocuo para la vida vegetal
y animal, ademas, y biodegradable biocompatible. Sus propiedades en la agricultura se han
venido investigando desde hace varios afios. Hemos desarrollado la técnica para producir
productos biodegradables de liberacion controlada, aprovechando las propiedades

encapsulantes y biocidas del Quitosano.'”

Se ha logrado encapsular clorpirifos, imidacloprid y lamdaciahlotrina para obtener biocidas
con 1-2 % de ingrediente activo en las microesferas. Con esto se lograra optimizar el uso de
los productos comerciales actualmente empleados y eliminar el uso de grandes cantidades
de pesticidas y con ello eliminar el efecto de la dilucion por lluvias y riego contaminando

napas subterraneas.

La incorporacion de los pesticidas se efectua disolviendo el pesticida en un solvente
adecuado de bajo costo con agitacion y agregando el quitosano disuelto por goteo™

Las microesferas obtenidas de diferentes diametros se analizan mediante FT-IR,
termogravimetria, microscopia de barrido para analizar sus diferentes morfologias y

finalmente por HPLC para cuantificar la cantidad de pesticida incorporado.
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