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Los microorganismos son la principal barrera de defensa del ambiente contra la
contaminacion, por lo cual sus capacidades han sido utilizadas y favorecidas en la
implementacion de diversos sistemas de tratamiento de residuos industriales, agricolas y
municipales.

La inmovilizacion de cepas bacterianas seleccionadas sobre un soporte facilita su
aplicaciéon, permite introducir un numero grande de microorganismos y favorece su
actividad y supervivencia en el ambiente.

El objetivo del trabajo es utilizar los biopolimeros quitina, quitosano y derivados,
para inmovilizar cepas de bacterias degradadoras de hidrocarburos, para ser aplicados
tanto en procesos de biorremediacion de suelos y aguas contaminados con estos
compuestos, como en el tratamiento de efluentes de la industria petrolera.

La quitina, quitina calcarea, quitosano y quitosano calcareo fueron obtenidos de
residuos de la industria pesquera (langostinos y camarones) del Puerto de Bahia Blanca
(Argentina) en el LIBAQ (1). El microorganismo utilizado es una cepa de Alcanivorans
borkumensis aislada de los sedimentos del estuario de Bahia Blanca (2).

A fin de reducir la carga microbiana del material a utilizar como soporte, a niveles
que no interfirieran con la colonizacion y actividad del microorganismo a inmovilizar,
se evaluaron los siguientes tratamientos: A- vapor saturado a presion, 1 atm durante 15
minutos y 1,5 atm durante 15 minutos. B- vapor fluente durante 15 y 30 minutos. La
eficacia de los tratamientos se evalud por la técnica de recuento en placa de bacterias
heterdtrofas, mesofilas, aerobias, utilizando Agar Cerebro Corazén (Merck, Darmstadt).
Para determinar la adhesion de los microorganismos a los diferentes soportes utilizados
se realizd una modificacion del método descrito por Rosemberg (3,4) que consistio en
poner en contacto una suspension de densidad conocida del microorganismo en estudio
con los diferentes materiales soportes durante cinco minutos. Luego de este tiempo se
separaron los soportes por centrifugacion a baja velocidad, se efectuaron lavados de los

soportes y se estimo la densidad de células no adheridas por lectura espectrofotometrica
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de los sobrenadantes, comparandola con una curva de densidades opticas vs. UFC. / ml
realizada para tal fin.

Si bien, como era de esperar el vapor saturado a presion fue el método mas
efectivo para la decontaminacion, el proceso seleccionado fue el vapor fluente durante
treinta minutos, dado que se alcanzd una reduccion superior al 99% de los
microorganismos viables y es un método econdémico y de facil aplicacion en la
industria.

En la tabla 1 se muestran los resultados de las experiencias de adhesion.

Tabla 1
Soporte % de adhesion
Quitina 57,0
Quitina calcarea 64,0
Quitosano 86,4
Quitosano calcareo 85,7

Estos resultados permiten concluir que tanto el quitosano como el quitosano
calcareo se presentan como soportes factibles para desarrollar un inoculante con la

bacteria mencionada. Resta evaluar la supervivencia del microorganismo en los mismos.
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