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INTRODUCCION

Los compuestos fotocromaticos' son un interesante grupo de moléculas que tienen la propiedad de
experimentar un cambio de color en presencia de radiacion electromagnética, por lo que son
utilizados en el campo de la 6ptica’. El proceso de formacion de color implica la generaciéon de
estados excitados en forma idnica que pueden reaccionar mas facilmente con el medio circundante,

formando aductos inactivos, inhibiendo la actividad fotocromatica.

Asi, para lograr una amplia aplicacion en el desarrollo de tecnologia de estos materiales es
necesario proteger las moléculas de las condiciones ambientales, una interesante alternativa para la
proteccion de los compuestos fotocromaticos es la formacion de microcapsulas, bajo el concepto
nucleo-coraza®*, en donde el niicleo puede ser solucion del material fotocromatico y la coraza es un
material polimérico flexible. De esta manera, el compuesto al ser irradiado, puede efectuar la
reaccion de coloracion en el interior de la microesfera y por estar recubierto de un material inherte,
no tendra contacto alguno con factores ambientales.

Aqui se reporta la preparacion de microcapsulas por el método de coacervacion compleja de
gelatina-acacia de compuestos fotocromaticos. Estas son preparadas cuando una dispersion de una
disolucién no menor a 15%, del espiropirano en metilisobutilcetona, se pone en contacto con una
mezcla de gelatina-acacia a 20°C, y es llevada a cabo empleando un reactor de vidrio enchaquetado

de 250 mL con bafles y una propela de seis paletas.
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El tamafio de particula de la emulsion es controlado por medio de la velocidad de agitacion,

obteniendo tamafos adecuados cuando se varia la velocidad entre 200 y 500 rpm.

El proceso de coacervacion empieza cuando la dispersion se calienta a 50°C seguido del ajuste del
pH 4.7, empezando asi la precipitacion. Para asegurar la completa precipitacion de la mezcla
polimérica, la solucion se enfria a 10°C por 1 hora. Finalmente las microcapsulas formadas se
entrecruzan empleando una solucidn de glutaraldehido al 25%. La mezcla se agita a 10°C por una
hora y después la temperatura se aumenta a 40°C manteniendo la agitacion durante 24 horas.

Finalmente las microcapsulas obtenidas son lavadas y secadas.

Bajo las condiciones experimentales mencionadas, se determinaron las propiedades de las
microcapsulas obtenidas. Las caracteristicas de la reaccion de entrecruzamiento, se evaluaron,
mediante un disefio factorial de experimentos 2° el efecto de las variables, temperatura, pH y

concentracion de agente entrecruzante.

Mediante la evaluacion del efecto de las variables en el método de coacervacion compleja se logro
el microencapsulado de compuestos fotocromaticos, logrando obtener particulas de un diametro
promedio de 2 micras, las cuales contienen en el nucleo al espiropirano en solucidn, el cual

conserva sus propiedades fotoreversibles.

Las microcapsulas obtenidas se caracterizaron principalmente mediante microscopia Optica,
microscopia electronica, microscopia de transmision, FT-IR y UV-Vis. Logrando optimizar
la metodologia para la obtencion de microcapsulas fotocromaticas mediante la técnica de

coacervacion compleja empleando el sistema gelatina-acacia (1:1).
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