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Introducio

O volume de residuo plastico urbano (RPU) tem sofrido um acréscimo
consideravel nestes ultimos anos, resultando num problema critico da sociedade e de
futuras geracdes. Uma possivel alternativa de solugdo seria a reciclagem, seja em suas
diferentes vias, isto ¢é, energética, mecanica € quimica, com o objetivo de dar um
adequado uso destes materiais . O uso de filmes de PP biaxialmente orientados, sdo
direcionados para uso como embalagens devido a sua baixa permeabilidade, mas por
outro lado apresentam pobre printabilidade. Cargas inorganicas, tais como CaCOj3,
caulim, TiO,, talco e terra de diatomacea adicionada aos filmes poliméricos melhora sua
rigidez, opacidade, resisténcia & tensio, estabilidade dimensional e printabilidade @ ¥

O objetivo deste trabalho ¢ fazer um estudo das propriedades mecanicas dos

filmes compositos de polipropileno (PP) pos-consumo.

Experimental

O componente plastico neste composito ¢ o polipropileno (PP) proveniente de
garrafas de agua mineral de coletados da Central de Residuos da UFSCar e CaCO;
como carga (Quimbarra-Brasil). O PP foi pré-moido, lavado, seco € moido novamente
na forma de flakes. Compoésito de PP/CaCO; (70:30) na forma de pellets foram
preparados na extrusora dupla rosca Werner Pfleiderer. Filmes compoésitos foram
extrudados na extrusora-sopro-tubular CIOLA IF40 com perfil de temperatura: 190,
200, 210, 210 € 220 °C e rotagdes da rosca de 32 ¢ 51 rpm. Os testes de caracterizagio

mecanica usados foram resisténcia a tracao e rasgo.

Discussao e Resultados

Na figura 1 sdo mostrados os resultados de resisténcia tragdo (a, b ¢) e rasgo (d). Filmes
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compositos processados a 51 rpm (75 um) apresentaram maior resisténcia a tragao,
moédulo e ao rasgo do que os processados a 32 rpm (120 um). Observa-se também que a
dire¢do transversal dos filmes apresentou maior modulo e resisténcia ao rasgo para
ambas condi¢gdes de processamento e, portanto menor alongamento, isto devido a
manter constantes os demais parametros de processamento, tais como a pressao de ar de
sopro. Também podemos observar que o papel celulosico (100 pum) apresenta

resisténcia ao rasgo superior aos papeis sintéticos (Fig.1 d).
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Figura 1. Resultados da propriedades mecanicas: ¢ (a), E (b), € (c) e resisténcia ao rasgo (d).

Conclusoes

Resultados preliminares do médulo e resisténcia ao rasgo dos filmes compositos (32 e
51 rpm) mostraram ser superiores no sentido transversal do que no longitudinal. Os
filmes compositos processados a 51 rpm apresentaram melhores resultados na maioria
das propriedades mecénicas, sendo esta mais proxima das caracteristicas do papel

celuldsico.
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