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Introduccion.

En la segunda mitad del siglo XX, debido a la demanda comercial del PVC y sobre todo gracias a
la versatilidad de sus aplicaciones, fue necesario introducir la tecnologia de los modificadores de
impacto, cuyo inicio fue desarrollado por la Dow Chemical.

En este trabajo se estudio la obtencidn de modificadores de impacto tipo, “core schell”, de
poli(acrilato de butilo)/ poli(metil metacrilato), que sirvan como modificadores de impacto
de resinas de PVC. Se utiliz6 un disefio de experimentos tipo Taguchi, para establecer el efecto
de las condiciones de reaccion sobre el tamaiio de particula del nticleo, se obtuvieron dos tamafios
de 90 y 120 nm. Posteriormente con un disefio similar se estudi6 el efecto del tamafio de la semilla,
la cantidad de recubrimiento y la presencia de agente transferencia de cadena sobre el indice de
fluidez de los materiales desarrollados. Los productos obtenidos se caracterizaron por
Viscosimetria, Calorimetria Diferencial de Barrido (DCS) y Espectrometria de Infrarrojo (FTIR).
Se determind ademas el indice de fluidez.

Finalmente se realizaron compuestos con PVC, con diferentes concentraciones del modificador
desarrollado y con un modificador comercial para comparar el desempefio de ambos materiales
mediante una prueba de impacto Izod.

Los particulas estructuradas tipo core-shell, se introdujeron comercialmente como modificadores de
impacto para PVC en 1958, La principal diferencia entre las particulas core-shell y otros
modificadores de impacto, radica en que en las primeras tienen un tamafio de particula adquirido
durante el proceso de sintesis y que se mantiene ain después de que son dispersadas en la matriz
receptora, mientras que en el caso de otros modificadores con polimeros lineales, el tamafio final de
las particulas ahuladas después de ser mezcladas depende de las condiciones del proceso.

Experimental.

La polimerizacion, de la semilla, se llevo a cabo en un reactor de vidrio de 1000 ml de capacidad, a
70° C. La carga del reactor fue de 400 g con un 30 % de solidos, y el tiempo de polimerizacion Av.
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promedio fue de 5 horas. Al inicio se agrega el agua, el emulsificante y el agente regulador de pH y
se calienta hasta 70° C, en atmosfera de nitrogeno (para desplazar el oxigeno). Posteriormente se
agrega el monomero previamente lavado junto con el agente de transferencia de cadena, finalmente
se agrega el iniciador y se mantiene la temperatura durante 5 horas que dura la reaccion.

El recubrimiento de la semilla, se llevo a cabo en semicontinuo, inicialmente se agregan el agua y la
semilla guardada en refrigeracion la cual se encuentra en emulsion y se llevan a 70° C, después se
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agrega el emulsificante y el agente de transferencia de cadena, se empieza a inyectar nitrégeno por
20 minutos, se agrega el iniciador y se empieza a dosificar el MMA (previamente lavado) por 2
horas, transcurrido este tiempo se sube la temperatura 10°C para agotar el mondomero presente, se
baja la temperatura y se guarda en el congelador para que las fases de la emulsion se separen.

Resultados y Conclusiones:

Por espectroscopia al infrarrojo (FTIR), se encontraron las bandas caracteristicas del metil
metacrilato y del acrilato de butilo, y por calorimetria diferencial de barrido (DSC) las temperaturas
de transicion vitrea correspondientes al acrilato (-50° C) y al metil metacrilato de (111° C)

Con el disefio de experimentos planteado se obtuvo el efecto de los diferentes parametros de
reaccion sobre el tamafio de particula del ntcleo. Posteriormente se procedio a estudiar el efecto de
la velocidad dosificacion y la cantidad de recubrimiento sobre las propiedades de flujo de los
materiales obtenidos. Por ultimo se evalu6 el desempefio del modificador desarrollado en pruebas
comparativas con un material comercial encontrandose que:

a) El tamafio de las particulas es inversamente proporcional a la cantidad de emulsificante y a
la cantidad de iniciador, en tanto que este no se ve afectado por el agente de transferencia
de cadena.

b) El indice de fluidez de los productos se ve afectado principalmente por la cantidad de la
fase ahulada y por el tamafio de particula. Con estos resultados se procedid a obtener un
material cuyo indice de fluidez es de 2.402 g/10min.

c) Este ultimo material fue probado como modificador de impacto de compuestos de PVC,
encontrandose un menor desempefio que el modificador comercial Fig. 1. Por lo que es
conveniente continuar estos trabajos para obtener un modificador, cuyo comportamiento
sea comparable o superior al de los comerciales.
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Figura 1 Resultados Prueba de impacto 1zod
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