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Nuevos hidrogeles de tipo no i6nico fueron
sintetizados mediante la homopolimerizacion,
o copolimerizacioén radicalar con N-Vinilpirro-
lidona (NVP), de telequélicos de poli(metiloxa-
zolina) funcionalizados en el final de cadena
con grupos vinilo.

Los telequélicos de polimetiloxazolina fueron
sintetizados a traves de la polimerizacién
catiénica por apertura de anillo, “viviente”, de
2-metil-2-oxazolina (MeOXA) usando simul-
taneamente los métodos iniciante y terminante
para la sintesis de macromonémeros [1,2].
Clorometilestireno fue usado como iniciador y
N(4-vinil-bencilpiperazina) fue usado como
agente terminante. Fueron  obtenidos
telequélicos con una estructura bien definida,
con grados de polimerizacion P, =4, 11y 17y
una distribucibn monomodal del peso
molecular. Los telequélicos fueron
caracterizados por NMR, FTIR, y GPC.
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Esquema 1.- Estructura del telequélico

La estructura de los hidrogeles fue
determinada por la técnica-NMR: High
Resolution Magic Angle Spinning (Dresden-
Alemania) y su capacidad de absorcién de
solventes fue determinada por experimentos
de absorcion de liquidos.

Los polimeros telequélicos, debido a su
bifuncionalidad, actuan como elementos
reticuladores en la reacciéon de gelacion. De
esta manera los hidrogeles tienen una
estructura polimérica en la cual la distancia
entre los segmentos polimericos puede ser
bien controlada mediante el grado de
polimerizacién de los telequélicos.
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Esquema 2.- Estructura del hidrogel
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Esquema 3.- Estructura esquematizada del
hidrogel

= Poli(MeOXA)
wmas = Poli(NVP)

Fue determinado que los hidrogeles absorben
preferentemente liquidos polares tales como
agua, metanol y dimetilformamida, p. ej.: 55 g.
H;O/g. gel seco. Esto se explica debido a su
alto contenido de segmentos hidrofilicos de
polimetiloxazolina y de poli(N-vinilpirrolidona)
[3]. En experimentos posteriores se determind
también que los hidrogeles tienen capacidad
de absorber fenol y los hidrogeles hidrolizados
pueden absorber iones de metales de tran-
sicion como Cu*? y Cd*?, esto debido a que se
generan, por la hidrélisis, grupos amino dentro
de la estructura de los mismos.
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