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INTRODUCCION

La preparacion de nuevos materiales poliméricos con propiedades magnéticas, asi como el
desarrollo en sus aplicaciones ha tenido un gran interés en los ultimos afios, debido al gran
potencial del material polimérico magnético en aplicaciones tales como en refrigeracion’,
almacenaje de informacion de alta densidad®, aplicaciones biomédicas® y en bioingenieria®. Sin
embargo, todavia es relativamente poca la investigacion realizada en estas areas. Los principales
materiales desarrollados han sido con ceramicos magnéticos y con coloides poliméricos * y con
matrices imino-polimérica®'’. Nosotros trabajamos en polimerizacion en masa del acido acrilico y
una compuesto de oxido de silicio- ferrita cobalto con superparamagnético.

PARTE EXPERIMENTAL

El desarrollo del material polimérico con propiedades magnéticas se realizo en tres etapas. En la
primera se sintetizaron particulas nanométricas de ferrita de cobalto utilizando técnicas que no
requieren tratamiento térmico. En la segunda etapa, siguiendo la técnica de sol-gel, a las ferritas se
les agregd TEOS para obtener particulas de “oxido de silicio- ferrita de cobalto”. En la ultima etapa
las particulas de oxido de Si y ferrita de Co, fueron dispersas en acido acrilico y posteriormente se
llevd a cabo la polimerizacion en masa. El polimero asi formado se disolvid en acetona para
purificarlo y formar una pelicula. Los materiales obtenidos en cada una de las etapas del
experimento se analizaron utilizando técnicas de Magnetizacion Vibracional, Espectroscopia
Infrarroja, Microscopia Electronica de Barrido, Absorcion Atdémica y PIXE.

RESULTADOS y CONCLUSIONES

Las curvas de histérisis del material polimérico, de oxido de Si/ferrita-Co y de la ferrita de Co
presentan la misma forma general, pero con disminucion en el valor de la magnetizacidon especifica
Comparando los graficos de IR para las peliculas de Poli(Ac. acrilico) puro y del material Poli(Ac.
Acrilico)/Ox. de Si- Ferrita Co y del compuesto de oxido de Si- Ferrita Co, se observa, en el

polimero/Ox. Si —Ferrita, la presencia de las bandas caracteristicas de los dos materiales que lo
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componen, con corrimientos hacia un lado y otro. Asi como la presencia de una nueva banda en

1552.

CURVAS DE MAGNETIZACION ESPECIFICA/"’*‘#
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Los resultados del analisis por Absorcion atdmica para la ferrita son: Fe 45.05%, Co 24.30%, para
el Oxido de Silicio- Ferrita Cobalto Fe 41.1%, Co 20.1% y Si 10.7. El analisis de composicion del
material polimérico fue realizado por la técnica de PIXE, Fe 0.531%, Co 0.553% y Si 0.016%.

El material polimérico obtenido presenta claramente una curva de Histérisis, con valor bajo de
magnetizacion comparados con la ferrita de Co pura. La disminuciéon en el valor de la
magnetizacion especifica se debe principalmente a la disminucion en la concentracion de la ferrita
en el material resultante.
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