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El mondmero 1,3,5,7- tetrametilciclotetrasiloxano (D4H) ha sido intensamente utilizado en
reacciones de sintesis en la quimica de siliconas, particularmente en la polimerizacion via
ionica por apertura de anillos. En orden de comparar su comportamiento de adsorcion
como material dispersante cerdmico ( en alumina ) con respecto a un copolimero comercial,
poli (dimetilsiloxano)-graft-acrilato con grupos laterales carboxilico, se procedid a
funcionalizarlo por medio de una reaccion de hidrosilacion con tert-butilo de acrilato
usandose el complejo Cp,PtCl, como catalizador metalico'. Este catalizador fue sintetizado

a partir del acido hexacloro de platino H,PtCls. Se muestra el esquema de funcionalizacion:
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La olefina ( 20mol -% en exceso respecto al Si-H ) fue disuelto en 100 ml de tolueno recién
destilado, y se agregd una apropiada cantidad de D4". La mezcla fue calentada a 85°C en
atmosfera de argon y se agregd una solucion del catalizador en 2-propanol. La mezcla de
reaccion fue refluida, hasta que los analisis espectroscopicos de FT-IR y 'H RMN
mostraron que la reaccion fue completa. Luego se realizo la reaccion de hidrolisis para

obtener el monomero funcionalizado con grupos carboxilicos. El producto de la reaccion de
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hidrosilacion fue analizado por RMN de 'H, "°C, *’Si y Spin-echo, FT-IR y TGA-DSC. El
producto final se caracterizd mediante los analisis de RMN de 'H y °C, TGA -DSC. El
estudio de adsorcion tanto del monomero funcionalizado como del poli (dimetilsiloxano)-
graft-acrilato se realizd sobre alumina (CT-3000 SG, dsp=0,7,BET=7,0 m?/ g) como
superficie hidrofilica en agua, a distintas concentraciones (0.1-2 g/l), ajustandose la
solucion a distintos pH (pH 8.5 y pH 6.5). La adsorcion del mondémero funcionalizado
mostrd ser diez veces mayor. La adsorcion fue determinada a través de titulacion de carga
usando un polielectrolito cationico p DAMAC, en un equipo detector de carga Miitek PCD
03 con un titulador automatico Metrohm Titrito 702 SM (Figura 1 y 2. Comparacion de las
curvas de adsorciéon de D4 y copolimero a pH 8.5). Ademas se determinaron sus puntos
isoeléctricos. Se obtuvieron imagenes de SEM de la alumina antes y después del proceso de
adsorcion a distintos pH. Ademds se probd este dispersante cerdmico como agente
mineralizador en la precipitacion de cristales del tipo 6xido de Zinc y carbonato de Calcio.
Se obtuvieron los espectros de difraccion de rayos X. Las imagenes tanto de la adsorcion en

alumina y de los cristales fueron logradas en un microscopio SEM LEO Geminis 1530.
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