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Dentro de la gran cantidad de compuestos con aplicacion en Optica, los fotocromaticos son
de los méas comunes por la diversidad de aplicaciones a las que pueden ser destinados.
Dentro de ellos, los compuestos fotocromaticos derivados espiropiranos basan su actividad
en una reaccion reversible provocada por radiacion electromagnética que genera una
especie excitada que posee color. Un nuevo concepto introducido en el presente trabajo es
la mezcla de materiales hibridos y compuestos forocromaticos ya que ambos han tomado
gran importancia en el disefio de dispositivos Opticos. Los materiales hibridos basan su
preparacién en una red polimérica funcionalizada'’, con un alcoxido de silicio, y posterior
hidrolisis en presencia de tetraetilortosilicato o TEOS™!, generando un grupo silanol, que

daran inicio a un proceso de policondensacion formando una red polimérica inorgéanica.

Se investigaron diversos parametros importantes a considerar, tales como el pH,
temperatura, catalizador y relaciéon molar de los reactivos ya que influyen directamente en
el tiempo de gelacion y el tipo de estructura que sera obtenida al término de la reaccion. Se
contrastaron estos resultados con los valores en donde los compuestos fotocromaticos
pueden experimentar una degradacion o afectacion en las cinéticas de coloracion y

decoloracion.

Una importante parte del trabajo es la preparacion de una serie de compuestos
fotocromaticos espiropirdnicos que contienen una fraccion monomérica, ademas de un

grupo hidroxilo o halégeno que son capaces de reaccionar con una molécula reactiva que
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posee la fraccion trietoxisilano, ademas de un grupo amino o isocianato y se muestra en la

siguiente figura.

‘ 1 Ri=NO, R=OH R3=H
N O O Ry 2 RiI=NO; R:=H R3;=OMe
3 Ri=NO; R;=H R3=H

H R R 4 Ri=NO; R>=0O(CHz)-OH R3=H
3 2 5Ri=NO; Ry=0(CH):Br Rs=H

Se prepararon materiales hibridos fotocromaticos al emplear moléculas funcionalizadas con
grupos hidroxilo y como precursores de la red inorganica de silicio el tetraortosilicato
(TEOS) y trietoxisililpropiluretano, en presencia de trietilamina. Se obtuvieron monolitos
hibridos que muestran actividad fotocromatica y de una baja lixiviacién con solventes
organicos. También se prepararon homopolimeros de los derivados mostrados en la figura 1
que después fueron sometidos a la policondensacion con los precursores de la red

inorganica.

Todos los materiales preparados se caracterizaron por diversas técnicas espectroscopicas
para asegurar la union quimica del grupo OH del compuesto fotocromético y la red
inorganica de silicio para la generacion de los materiales hibridos. La actividad
fotocromatica del recubrimiento fue evaluada y los resultados obtenidos de resistencia a la

degradacion térmica se reportan en este trabajo.
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